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Einsteckschlésser/Schliebleche

Diese Deklaration ist eine Umwelt-Produktdeklaration gemaf /ISO 14025/ und beschreibt die
Umweltleistung der hier genannten Bauprodukte. Sie soll die Entwicklung des umwelt- und
gesundheitsvertraglichen Bauens férdern.

In dieser validierten Deklaration werden alle relevanten Umweltdaten offen gelegt.

Die Deklaration beruht auf dem PCR Dokument ,Schlésser und Beschlage®, 2010-12.

Diese validierte Deklaration berechtigt zum Fiihren des Zeichens des Institut Bauen und Umwelt e.V.

Sie gilt ausschlieRlich fur die genannten Produkte, drei Jahre vom Ausstellungsdatum an.
Der Deklarationsinhaber haftet fir die zugrunde liegenden Angaben und Nachweise.

Die Deklaration ist vollstandig und enthalt in ausfihrlicher Form:

¢ Produktdefinition und bauphysikalische Angaben

e Angaben zu Grundstoffen und Stoffherkunft

e Beschreibung zur Produktherstellung

e Hinweise zur Produktverarbeitung

e Angaben zum Nutzungszustand, AuBergewdhnlichen Einwirkungen und Nachnutzungsphase
o Okobilanzergebnisse

¢ Nachweise

14. Januar 2011
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Die Deklaration bezieht sich auf ein durchschnittliches Einsteckschloss das aus verschiedenen Model-

¢

L
L

len von Standard- bzw. Objektschléssern der Firma SSF berechnet wurde. Das durchschnittliche
Einsteckschloss besteht aus Stahlblech, Kunststoffe und Feinzinkdruckguss. In dieser Deklaration
wird das Schloss ausschlieBlich mit lackierter Oberflache (Naturfarben) abgebildet.

Einsteckschldsser/Schliel3bleche werden angewendet fur

e Objekttiiren

e Feuerschutz- und Paniktiiren

e Wohnraumtiiren
e Rohrrahmentiiren
¢ individuelle Anforderungen

Die Okobilanz wurde nach /DIN EN I1SO 14040/ und /DIN EN ISO 14044/ den Anforderungen des
IBU-Leitfadens zu Typ-lll-Deklarationen und der spezifischen Regeln fiir Schlésser und Beschlage
durchgefihrt. Als Datenbasis wurden spezifische Daten der untersuchten Produkte sowie Daten aus

der Datenbank ,GaBi 4“ herangezogen. Die Okobilanz umfasst die Rohstoff- und Energiegewinnung,
Rohstofftransporte, die eigentliche Herstellungsphase, die Transporte zur Nutzung sowie die Entsor-

gung bzw. das Recycling der deklarierten Beschlage.

Einsteckschloss

AuswertegrofRe gicnhr;gistspro Schloss

Herstellung zIrr’cll\lnuStgzrr:g EoL
Primarenergie, nicht erneuerbar [MJ] 26,84 9,0E-02 -5,64
Priméarenergie, erneuerbar [MJ] 0,99 9,7E-05 -0,02
Treibhauspotenzial (GWP 100 J.) [kg CO,-Aqv.] 1,87 0,01 -0,31
Ozonabbaupotenzial (ODP) [kg R11-Agv.] 9,82E-08 1,06E-11 1,20E-08
Versauerungspotenzial (AP) [kg SO2-Agv.] 4,00E-03 2,46E-05 -1,17E-03
Uberduingungspotenzial (NP) [kg PO,>-Aqv.] 3,86E-04 4,10E-06 -4,04E-05
Sommersmogpotenzial (POCP) [kg CoH4-Agv.] 5,11E-04 2,44E-06 -1,90E-04

Erstellt durch: PE INTERNATIONAL AG, Leinfelden-Echterdingen

% PE INTERNATIONAL
EXPERTS IN SUSTAINABILITY

Gemal PCR sind keine Nachweise erforderlich.
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Geltungsbereich

Diese Umwelt-Produktdeklaration ist gultig fir Einsteckschlésser/Schlie3bleche der
Sachsischen Schlossfabrik GmbH (SSF).

1 Produktdefinition

Produktdefinition

Anwendung

Technische
Regelwerke

Die Deklaration bezieht sich auf ein durchschnittliches Einsteckschloss, das aus
verschiedenen Modellen von Standard- bzw. Objektschléssern der Firma SSF be-
rechnet wurde. Um eine mdglichst groRe Bandbreite der SSF Einsteckschlosser
abzudecken, wurden reprasentative Modelle in den Durchschnitt eingerechnet (sie-
he Kapitel 8.1)

Das durchschnittliche Einsteckschloss besteht aus Stahlblech, Kunststoff und Fein-
zinkdruckguss. In dieser Deklaration wird das Schloss ausschliel3lich mit lackierter
Oberflache (Naturfarben) abgebildet.

Einsteckschlosser/SchlieBbleche werden angewendet fir

Objekttiren

Feuerschutz- und Panikttiren
Wohnraumtiiren
Rohrrahmentiiren
individuelle Anforderungen

DIN EN 179: Notausgangsverschliisse mit Driicker oder Stol3platte

DIN EN 1125: Panikverschliisse mit horizontaler Betatigungsstange

DIN 4101 Beiblatt 1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4102 Teil 5: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Feuerschutz-
abschliisse, Abschliisse in Fahrschachtwanden und gegen feuerwiderstands-
fahige Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102 Teil 13: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Brand-
schutzverglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102 Teil 18: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Feuer-
schutzabschliisse, Nachweis der Eigenschaft ,selbstschlieRend" (Dauerfunk-
tionsprufung)

EN 12 209: Schlésser und Baubeschlage, Schlésser, mechanisch betétigte
Schldsser und SchlieBbleche, Anforderungen und Prufverfahren

DIN 18 082 Teil 1: Feuerschutzabschliisse Stahlttiren T30-1, Bauart

DIN 18 095 Teil 1: Turen, Rauchschutztiiren, Begriffe und Anforderungen

DIN 18 095 Teil 2: Turen, Rauchschutztiiren, Bauartprifungen fir Dauerfunk-
tionstlichtigkeit und Dichtheit

DIN 18 100: Turen, Wandoffnungen fur Turen, Mal3e entsprechend DIN 4172

DIN 18 101: Tiren, Turen fur den Wohnungsbau, TurblattgréRen, Bandsitz
und Schlosssitz, gegenseitige Abhangigkeit der Male

DIN 18 250 (Stand Oktober 2003): Einsteckschlésser fur Feuerschutz- und
Rauchschutztiren

DIN 18 251-1 (Stand Juli 2002): Einsteckschltsser fur gefalzte Tiren

DIN 18 251-2 (Stand November 2002): Einsteckschlésser fiir Rohrrahmenttiren

DIN 18 251-3 (Stand November 2002): Einsteckschlésser als Mehrfachverrie-
gelungen

DIN 18 252: Schlie3zylinder fur Turschldsser

DIN 18 254: Schlie3zylinder fiir Ttrschlosser

DIN 18 255: Baubeschlage, Turdriicker, Turschilder und Tirrosetten

DIN 18 257: Baubeschlage, Schutzbeschlage

DIN 18 273: Baubeschlage, Turdruckergarnituren fir Feuerschutztiiren und
Rauchschutztiren
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Gutesicherung

Seit vielen Jahren hat SSF ein Qualitdtsmanagement nach DIN ISO 9001 einge-

fihrt und erhalt es aufrecht.

Die Einsteckschlésser von SSF sind vom Prifinstitut Velbert (PIV) nach RAL-RG
607/2, DIN EN 179: 2008-04, DIN EN 1125: 2008-04 und DIN EN 12 209 geprift
und zertifiziert. Alle SSF-Schlésser der Klassen 3 und 4 (nach DIN 18 251) sind
nach der EU-Norm DIN EN 12 209 getestet. Das MPA-NRW in Dortmund und das
PIV haben die entsprechenden Zertifikate erteilt.

Das EG-Konformitatszertifikat (CE-Zeichen) belegt, dass SSF-Panikschlésser nach
DIN EN 179 getestet, zertifiziert und guteliberwacht sind. Sie kdnnen mit den ent-
sprechenden Beschlagen an Notausgangstiiren bzw. Fluchttiiren verwendet wer-

den

DIN 1SO 9001 RAL-RG 607/2 fur RR02 DIN EN 179
TR T NIW
Zertifikat -'_\ 5 j«j\_]-_\“_;t‘ 2 el - e

......... 150 B0U1:2000

." 7
& D A Toveneniand

DATHY Vel dun 12 Saptemstes 2036

Gitegemainschaft Schidsser und Boschiige .V,

EG-KONFORMITATSZERTIFIKAT
0432 -BPR - 0115

$SF Sachsische Schiossabrik Gk
Pappuinain 10

D-84538 Groitzsch

DIN EN 1125

DIN 18 250

DIN EN 12 209 fir Serie 12,
27,29 und 30

‘ PV
CEum

EG-Konformitatszertifikat

MlFE NGO

MATERIALPAOFUNGEAMT NORDAHEN-WESTFALEN

UBEREINSTIMMUNGSZERTIF IKAT
Reg.-Nr. 12 8936 - DO 5.5

P NEW

MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIM-WESTFALEN

PRUFZERTIFIKAT
Nr. 120002640.21

DIN EN 12 209 fir Serie 20
und 21

DIN EN 12 209 fur ES 50 und

ES 53

DIN EN 12 209 fir Serie ES
51, ES 52, ES 54, ES 55




‘Q Umwelt-Produktdeklaration

] : Einsteckschlosser/SchlieBbleche Seite 6
Produktgruppe: Schlésser und Beschlage Erstellung
Deklarationsinhaber: Sachsische Schlossfabrik GmbH 14-01-2011
Deklarationsnummer: EPD-FSB-2011511-D

IR L (PIV (PIV
CEume CEvmn u

EG-KONFORMITATSZERTIFIKAT EG-Konformitatszertifikat EG-Konformitatszertifikat
0432 - BPR - 0120

1308 - cPD 0111

lichsinche Schiosstabris GmbH

IN EN 12208 :2008-03 + EN 12208 :003AC 2005

Die Uberwachung von Feuerschutz- und Rauchschutzbeschlagen wird durch das
MPA-NRW in Dortmund durchgefihrt.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis sowie das Ubereinstimmungszertifikat
sind erteilt worden.

Weitere Zertifikate und Bescheinigungen dokumentieren, dass SSF-Produkte ver-
schiedene Anforderungen erfiillen.

RAL fiir Einsteckschlésser, Rohrrahmenschlos- EG-Konformitatszertifikat
ser und Mehrfachverriegelungen

GUTEZEICHEN

S+B

Einsteckschlésser,
Rohrrahmenschlésser
und
Mehrfachverriegelungen
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Lieferzustand,
Eigenschaften

Stulpen:
Breite: 15 - 25 mm
Lange: 220 - 280 mm

Dicke: 3 mm

Schlésser:

Breite: 70 - 90 mm
Hohe: 90 - 165 mm
Dicke: 15 - 15,5 mm
Gewichte: 350 - 1200 g

Klasse 5 (siehe Bild) mit den Besonderheiten:

1.

10.

11.
12.
13.

14.

Falle aus Stahl vernickelt mit Gerauschdamp-
fung

Klemmnuss aus Stahl
Nusslagerringe aus Stahl

Riegelschaft aus gehéartetem Spezialstahl mit
konischem Riegelkopf

Spaneschutzhilsen in allen Verschraubungs-
durchbriichen

Zugfeder dauerfest fur Driickerhochhaltekraft

Mittige Fallen- und Riegelanordnung mit
rechts / links umlegbarer Falle als Ausstat-
tungsdetail fur Stumpftiren

Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
und lackiert

Nachschmiereinrichtung

Korrosionsschutzklasse 4 nach DIN EN 1670
(240 Std. Salzspruhnebeltest)

Zylinderschraubenfiihrung
DornmafRe von 50 - 100 mm

Feuerschutztauglich (DIN 18 250) mit 9 mm
Driickernuss

Stulp aus Edelstahl rostfrei Werkst. Nr. 4301
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Brandschutz

2  Grundstoffe

Grundstoffe
Vorprodukte

SchlieRbleche:
Breite: 20 - 28 mm

N

( L §
Tiefe: bis ca. 32 mm
Hoéhe: 90 — 250 mm

Blechdicke: 1,5 -3 mm
C
(';

Gewichte: 50 g — 600 g
SSF-Einsteckschlésser/Schliebleche fiir Feuerschutztiren entsprechen der DIN
18 250. Diese Schildsser sind beim MPA-NRW in Dortmund bzw. PIV nach der eu-
ropaischen Norm EN 12, Anhang A bzw. ZA, gepriift. Sie werden mit dem EG
Konformitatszertifikat (CE-Zeichen) gekennzeichnet.

Nicht alle Schlésser verfligen bei Brand Uber einen Schutz und verlieren durch ab-
brennende Teile ihre Funktion.

Hauptbestandteil der Einsteckschlésser und SchlieBbleche sind Bleche aus Stahl.
Die Zusammensetzung des durchschnittlichen Schlosses sind in Tabelle 2-1 darge-
stellt.

Tabelle 2-1: Bestandteile des Durchschnittsschlosses

Material Anteil [%]

Stahlblech 88%
Kunststoff 8%
Zink-Druckguss 4%

Bei SSF werden in der Fertigung der Schlésser mehrere verschiedene Stéhle ein-
gesetzt:

e 1.0929 (mikrolegierte Stahle mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen gem.
DIN EN 10346 / DIN EN 10143)

e 1.0330 (nach DIN 5512-2, unlegierter Qualitatsstahl St1203)

e 1.0332 (nach EN 10111 weiche Stahle fir die Kaltverformung, warmgewalzt,
Stw22)

e 1.0548 (mikrolegierte Stahlsorten mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen
gem. DIN EN 10268)

e 1.0489 (mikrolegierte Stahlsorten mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen
gem. DIN EN 10268)
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Hilfsstoffe / Zu-
satzmittel

Stofferlauterung

Zudem werden Zinkdruckgusslegierungen (ZAMAK) nach EN 1774 und EN 12 844
verwendet. Diese Legierungen bestehen aus Zink, Aluminium, Kupfer und Magnesi-
um.

Die folgende Tabelle zeigt die Bestandteile des Durchschnittsschlosses, das fir die
Okobilanz verwendet wurde.

Im Rahmen des Geb&audebewertungssystems LEED werden unter anderem auch
Kriterien auf Produktebene bertcksichtigt. Die fur Einsteckschldsser und Schliel3-
bleche relevanten Punkte werden im Folgenden adressiert.

MR Credit 4 — Recyclatanteil: Der Recyclatanteil der eingesetzten Rohstoffe im
Einsteckschloss ist in Tabelle 2-2 dargestellt.

Tabelle 2-2: Recyclatanteil eingesetzter Rohstoffe (Stand 2010)
Rohstoffe Recyclatanteil in %
Stahlblech 100%

Hilfsstoffe bei der Verarbeitung:

Polier- und Abklarpasten, Schleiffett

Gleitschleifmaterial (Polyesterharz mit anorganischem Schleifmittel)
Polieremulsion

Abwasserreiniger

Elektroden

Nieten

Hydraulikdle

Stahl

Stahl besteht aus Eisen und Kohlenstoff. Der Gehalt von CO, liegt zwischen 0,01 %
und 2,06 %. Durch verschiedene weitere Legierungsbestandteile kann man Stahl
veredeln und seinen Einsatzzwecken anpassen.

Die von SSF verwendeten Stéhle sind Bau-, Qualitats- oder Edelstahle (nur fur Stul-
pen und Schliel3bleche). Um das Coil-Material stanzen zu kénnen, haben die Stahle
alle eine hohe Streckgrenze zum Kaltumformen.

Physikalische Eigenschaften von Stahl (Edelstahl, Stahlguss)

Dichte: 7,9 g/cm3

Schmelzpunkt: ca. 1811 K (1538 °C)
Warmeleitfahigkeit: 80 W/(m « K)

Gielltemperatur von Stahlguss: ca. 1873 K (1600 °C)

Stahl: Als Stahl bezeichnet man Werkstoffe, deren Hauptbestandteil Eisen ist, dazu
kommt ein Kohlenstoffgehalt bis zu 2,06 %. Fur spezielle Legierungen kommen
weitere Elemente wie Chrom, Phosphor etc. hinzu. Stahl hat viele gute Eigenschaf-
ten, u. a. Festigkeit, Verformbarkeit, SchweiReignung, und kann damit vielfaltig ein-
gesetzt werden.

Edelstahl rostfrei steht fir mehr als 100 verschiedene rost- und séurebestandige
Stahle. Sie enthalten mindestens 10,5 % Chrom (Cr) und weisen gegenuber
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unlegierten Stahlen eine deutlich verbesserte Korrosionsbestandigkeit auf. Der ver-
wendete Edelstahl rostfrei 1.4016 (X 6 Cr 17) besitzt 17 % Chromanteil. 1.4301 (X 5
Cr Ni 18-10) besitzt 18 % Chrom und 10 % Nickelanteil.

Diverse Schrauben und Stifte bestehen aus verzinktem Stahl. Meist verwendeter
Stahl bei verzinkten Schrauben ist Ck35 (Werkstoff-Nr. 1.1181).

Stahlguss hat einen sehr geringen Kohlenstoffgehalt von ca. < 0,06 % bis 1,2 %.
Mit einer hohen Giel3temperatur von ca. 1600 °C lassen sich Bauteile giel3en, die
die Eigenschaften von Stahl besitzen (hohe Festigkeit, Schmiedbarkeit und
SchweilRbarkeit). Nach dem Giel3en missen die Werkstlicke einem nachtraglichen
Warmeverfahren unterzogen werden. Da Stahlguss verschiedene Eigenschaften
des Stahls mit dem Vorteil des formenden Giel3ens vereint, lassen sich mit einer
hohen Giel3temperatur Teile aus Stahl fertigen, die z. B. schweif3bar sind.

Gusseisen

Gusseisen hat einen Kohlenstoffanteil von mehr als 2,06 %. Der Werkstoff hat eine
niedrigere Schmelztemperatur als Stahl, Iasst sich aber nicht wie dieser schmieden
oder schweif3en. Weitere Bestandteile sind Silizium (< 1,5 %), Mangan, Chrom und
Nickel.

Physikalische Eigenschaften von Gusseisen (Temperguss)

e Dichte: 7,2 g/lcm3
e Schmelzpunkt: ca. 1423 K (1150 °C)

Gusseisen besteht aus Eisen und einem Kohlenstoffanteil von 2,06 — 6,67 %. Es
lasst sich besser giel3en als Stahl, da die Gielstemperatur bei ca. 1150 °C liegt. Das
Material lasst sich sehr gut spanend verarbeiten, da sich Gusseisen mit Kugelgrafit
selbst schmiert.

Temperguss ist ein Eisen-Kohlenstoff-Werkstoff, der anders als bei anderen Guss-
eisensorten, aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung und des Erstarrungs-
vorganges nach dem metastabilen System des Eisen-Kohlenstoff-Diagramms, gra-
phitfrei erstarrt und der vorerst harte, spréde Temperrohguss in der Gussform ent-
steht. Die anschlieBende lange Warmebehandlung (Tempern) bewirkt eine
Gefligeumwandlung, um im Material Spannungen abzubauen und um eine bessere
Weiterverarbeitung zu gewahrleisten.

Der Temperguss hat bessere mechanische Eigenschaften (gute Bruchdehnung,
gute  Zugfestigkeit,  schmiedbar, verformbar, hohe  Z&higkeit, gute
Korrosionsbestandigkeit, etc.) als Gusseisen und ist daher zaher und kann besser
verarbeitet werden.

Zink: Zink ist ein blaulich weies, unedles Metall. Zink ist unbestindig gegen
Sauren, Salzlésungen und starke Laugen. An feuchter Luft bildet sich eine feine
Zink-Karbonat-Schicht.

Kupfer: Kupfer ist als relativ weiches Metall gut formbar und zah. Als hervorragen-
der Warme- und Stromleiter findet es vielseitige Verwendung. Es gehort zu den
Edelmetallen.

Zinkdruckgusslegierungen (ZAMAK): Als ZAMAK-Legierungen bezeichnet man
bestimmte Zinkdruckguss-Legierungen. Bestandteile dieser Legierungen sind 4 %
Aluminium, 1 % - 3 % Kupfer und 0,035 % - 0,06 % Magnesium.

Beim Zinkdruckguss wird die flissige Schmelze unter hohem Druck und extremer
Schnelligkeit in eine Form gespritzt. Durch den hohen Druck und der flissigen
Schmelze lassen sich komplizierte Teile mit sehr diinnen Wanddicken produzieren.
Dabei werden Gussteile von hoher Préazision, Harte und Festigkeit erzeugt.

Messing (Kupfer-Zink-Legierung): Messing féllt durch seine Goldfarbung auf.
Diese Legierung besteht aus Kupfer und Zink. SSF verwendet die Legierung Cu Zn



(4% Umwelt-Produktdeklaration

| Einsteckschlosser/SchlieBbleche Seite 11
Produktgruppe: Schlésser und Beschlage Erstellung
Deklarationsinhaber: Sachsische Schlossfabrik GmbH 14-01-2011
Deklarationsnummer: EPD-FSB-2011511-D

Rohstoff-
gewinnung und
Stoffherkunft

37. Diese enthalt 37 % Zink und ist eine der meist verwendeten Messing-
Legierungen.

Physikalische Eigenschaften von Messing

e Dichte: 8,4 g/lcm3
e Schmelzpunkt: ca. 1173,15 - 1198,15 K (900 - 925 °C)
e Harte: ca. 60 HBS

Kunststoff: Kunststoffe bestehen aus Polymeren. Durch verschiedenartige Ferti-
gungsverfahren, Ausgangsmaterialien und Zusatze kann man viele Sorten mit un-
terschiedlichen Eigenschaften herstellen.

Kunststoffe wie Polyamid (PA) werden u. a. fur Design, Mechanik oder leichte Bau-
teile gebraucht. In einigen Polyamid-Elementen wird zusatzlich Glasfaser zur Festi-
gung des Kunststoffes eingearbeitet. Polyamid gehdért zur Gruppe der Thermoplas-
te. Polyamide (PA) sind sehr leicht und stabil. Durch das Spritzgussverfahren kann
man PA in sehr komplexe Formen bringen. Diese Eigenschatft ist fur die Bauteile im
Schloss sehr wichtig, um genaue Elemente fir die Mechanik herzustellen. Durch die
Verstarkung mit Glasfaser wird die Festigkeit erhoht.

Physikalische Eigenschaften von Polyamid

e Dichte: 1,14 g/cm3
e Schmelzpunkt: ca. 423 K (150 °C)
e Glaslibergangstemperatur: 333 — 348 K (60 - 75 °C)

Stahl/Gusseisen:Die bedeutendsten Erz liefernden Staaten sind Brasilien, Australi-
en, die Volksrepublik China, Russland und Indien. Zusammen liefern sie etwa 70 %
des Weltbedarfs. Aus den 1.000 Mt Erz wurden etwa 572 Mt Eisen gewonnen. Zu-
sétzlich wird durch das Einschmelzen von Schrott Eisen zuriickgewonnen.

Prozess-Schritte zur Gewinnung der Vorprodukte: Eisenerz wird im Tagebau
und im Tiefbau (Untertagebau) gewonnen. Durch chemische Reduktion im Hoch-
ofenprozess wird Eisen erzeugt.

Zur Herstellung von Stahl werden verschiedene Verfahren eingesetzt. Das am meis-
ten verbreitete Verfahren ist das Linz-Donawitz-Verfahren (LD-Verfahren) oder Sau-
erstoffaufblas-Verfahren.

Erzeugungs-Standorte: Bedeutende Staaten weltweit zur Herstellung von Rohei-
sen sind die Volksrepublik China und Japan. Europaweit sind die Ukraine und
Deutschland die wichtigsten Produzenten von Roheisen. SSF bezieht Stahl von
verschiedenen europaischen Lieferanten.

Kupfer:

Abbaugebiete: Die gréBten Vorkommen von Kupfer gibt es in Chile
(Chuquicamata), Peru, den USA, Russland, Sambia (Copperbelt), Kanada und der
Mongolei.

Prozess-Schritte zur Gewinnung der Vorprodukte: Zur Herstellung von Kupfer
wird als erstes Kupferkies mit Koks gerdstet. Aus dem Kies wird dann Kupferstein.

Das Ausgangsmaterial wird zu Rohkupfer verarbeitet. Es wird in einer Schmelze mit
Luft aufgeblasen. Dadurch kann man die unedleren Bestandteile aus dem Kupfer
entfernen.

Das Rohkupfer hat einen Kupferanteil von 98 % und wird mit dem Verfahren der
Elektrolyse bearbeitet und scheidet dann Kupfer mit einem Anteil von 99,99% aus.

Erzeugungs-Standorte: Der bedeutendste Kupferproduzent ist Chile, mit groBem
Abstand gefolgt von Peru und den USA. In Europa sind Polen, Portugal und Schwe-
den nennenswert.
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Regionale und
allgemeine
Verfugbarkeit
der Rohstoffe

Zink:

Abbaugebiete: Die grofiten Abbaugebiete weltweit sind die Volksrepublik China,
Australien und Peru. In Europa befinden sich Zink Vorkommen in Irland und Schwe-
den.

Prozess-Schritte zur Gewinnung der Vorprodukte: Zink wird aus Zinksulfid-
Erzen gewonnen. Das Erz wird in Zinkoxid durch Rdsten an der Luft umgewandelt.

Im ,trockenen* Verfahren wird das Zinkoxid im Geblaseschachtofen (Imperial-
Smelting-Ofen) zu Zink aufbereitet. Dieses ist aber noch sehr verunreinigt und wird
dann durch fraktionierte Destillation verfeinert.

Im trockenen Verfahren wird giinstiger Strom gebraucht. Steht dieser zur Verfligung
wird Zinkoxid mit Schwefelsaure gel6ést und im Elektrolyseverfahren zu Zink aufbe-
reitet.

Erzeugungs-Standorte: Zinkhitten gibt es weltweit.
Kunststoff:

Abbaugebiete: Polyamid (PA) und Polyoxymethylen (POM) etc. werden aus Rohdl
hergestellt. Dieses wird weltweit gefordert.

Prozess-Schritte zur Gewinnung der Vorprodukte: Aus Rohdl wird durch Destil-
lation so genanntes Naphtha gewonnen. Dieses ist der Grundstoff fir Kunststoffe.
Danach gibt es verschiedene Schritte zur Herstellung von Kunststoffen (Polymerisa-
tion, Polykondensation, Polyaddition).

Erzeugungs-Standorte: Kunststoffe werden in allen Industrienationen hergestellt.

Stahl/Gusseisen: Stahl ist als Massenwerkstoff fur unterschiedlichste Anwendun-
gen prinzipiell in grolRer Menge verfligbar. Stahl ist sehr gut rezyklierbar. Die Ver-
wendung von Stahl als Recyclingstoff tragt zur Ressourcenschonung bei. Die welt-
weite Nachfrage nach Eisen ist in den letzten Jahren gestiegen, dennoch ist Eisen
nicht knapp, da es der Hauptbestandteil des Erdkerns ist. In vielen Léandern wird
Eisen abgebaut.

Kunststoff: Die Grundstoffe zur Kunststoffherstellung Erdgas und Erdél sind in ihrer
Verfugbarkeit begrenzt. Kunststoffteile kbnnen zu neuem Granulat wiederaufbereitet
werden.

Kupfer: Kupfer ist das drittwichtigste Metall nach Stahl und Aluminium. Weltweit
gesehen gibt es viele Kupferabbaugebiete. Der Rohstoff Kupfer ist tberall verfug-
bar, da Kupfer an der ,London Metall Exchange’ gehandelt wird. Die erschlossenen
Reserven reichen fur mehrere Jahrzehnte, es besteht weiterhin die Mdglichkeit,
neue Ressourcen zu erschlielen. Durch Recycling wird Kupfer wiederaufbereitet.
Der hohe Wert der Sammelschrotte fiihrt zu hohen Sammelquoten.

Zink: Zink ist auf der Erdkruste ein sehr haufiges Element. Es kommt meistens in
mineralischer Form vor. Die Zinkreserven, die mit den heute vorhandenen techni-
schen Mdglichkeiten abgebaut werden kénnen, werden auf ca. 3.400 Mio. Tonnen
weltweit geschatzt, bei gegenwartigen Produktionsmengen ergibt sich daraus ein
Zinkvorrat fur etwa 700 Jahre. Die teilweise Verwendung von Zink und Kupfer als
Recyclingstoffe tragt zur Ressourcenschonung bei.
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3 Produktherstellung

Produktherstellung Bleche, Decken, Stulpe, Schliel3bleche und auch andere Bauteile der Einsteck-

Gesundheits-
schutz
Herstellung

Umweltschutz
Herstellung

schlésser werden aus verschiedenen Werkstoffrollen (Coil) in Form gestanzt. Samt-
liche Stulpen und teilweise SchlielRbleche werden gerichtet, gleitgeschliffen und an
der Oberflache veredelt. Danach werden die Komponenten, z. B. durch Schweil3en,
zusammengefiigt. Die Beschaffung weiterer Bauteile, wie Schrauben, Stifte, Federn,
Riegel, Fallen und Komponenten aus Kunststoff oder anderer Materialien erfolgt
extern. In der Montageabteilung werden die Teile zu Schléssern zusammengebaut.

* Anlieferung

» Stanzen

* Oberflachenbearbeitung

» Lackieren

* Montage

)
)
)
)
« Zusammenflugen (Schweien, Nieten) J
)
)

 Transport zum Kunden

) < << C LG ¢

Wéhrend des gesamten Herstellungsprozesses sind keine Uber die Ublichen Ar-
beitsschutzmaflRnahmen fir Gewerbebetriebe hinausgehenden MaflRnahmen zum
Gesundheitsschutz erforderlich.

Emissionen an der Lackierstrale werden in einer Filteranlage aufgefangen. Die
Emissionswerte liegen unter den Grenzwerten der Technische Anleitung zur Rein-
haltung der Luft.

4 Produktverarbeitung

Verarbeitungs-/
Montagte-/ Ein-
bauempfehlungen

Den Artikeln wird eine Montageanleitung beigefiigt.

Der fir das Gebaudebewertungssystem LEED relevante Punkt zur regionalen Her-
kunft wird im Folgenden erlautert.

MR Credit 5 — Regionale Herkunft: Die vollstandige Herstellung der SSF-
Schldsser findet im Werk Groitzsch statt. Die Entfernung zum Bauobjekt, das im
Rahmen von LEED zertifiziert werden soll, kann dementsprechend berechnet wer-
den. In Abbildung 4-1 ist Groitzsch dargestellt; Orte innerhalb der von LEED defi-
nierten Entfernung von 500 Meilen (entspricht 805 km) befinden sich innerhalb des
dargestellten Kreises.
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Arbeitsschutz
Umweltschutz

Restmaterial

Verpackung
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Abbildung 4-1: Herstellungsort der SSF-Schldsser (Groitzsch ) und Orte innerhalb

des 500 Meilen Radius

Durch Verarbeitung/Einbau der genannten Produkte werden keine nennenswerten
Umweltbelastungen ausgeltst. Besondere MalRnahmen zum Schutz der Umwelt
sind nicht zu treffen.

Bei der Montage fallen keine Restmaterialien an.
Die Einsteckschlésser werden je nach Verwendung in Grof3- oder Einzelverpackun-

gen geliefert. Hauptbestandteil der Verpackung ist Pappe (EAK 15 01 01), Schaum-
stoffmatten oder Luftpolsterfolien (alle: EAK 15 01 02).

5 Nutzungszustand

Inhaltsstoffe

Wirkungs-
beziehungen
Umwelt
Gesundheit

Nutzungsdauer

Die stoffliche Zusammensetzung des Produktes in der Nutzungsphase entspricht
der Zusammensetzung in Kapitel 2.

Einsteckschlosser und Schliebleche bestehen aus Metallen und Kunststoffen.
Samtliche Materialen besitzen keine Stoffe, die an Haut oder Luft abgegeben wer-
den. Lackierte Stulpen und SchlieBbleche, kénnen geringe Anteile von fliichtigen
organischen Stoffen (VOC) aufweisen.

Die Produkte sind fir den Dauergebrauch konstruiert und ausgelegt. In den ein-
schlagigen Normen DIN EN 1906 und DIN EN 12209 wird u. a. die Dauerhaftigkeit
mittels Kraft- und Bewegungshaufigkeit geprift. Die Betatigungszyklen sind bis zu
200.000 Bewegungen festgelegt.
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6  AuBergewo6hnliche Einwirkungen

Brand

Hochwasser

SSF-Einsteckschlésser und Schliel3bleche aus verschiedenen Materialen (Stahl,
Edelstahl, Messing, etc.) sind mit Baustoffklasse A nach DIN 4102-1 (,nicht ent-
flammbar®) eingestuft.

Bei Temperaturen von > 300° C kann Kohlenmonoxid und Cyanwasserstoff aus
dem gering verarbeiteten Polyamid (PA) freigesetzt werden. Bei thermischer Zerset-
zung kénnen weitere toxische und brennbare Gase und Dampfe frei werden.

Beim Eindringen von Wasser kann unter Umstanden eine funktionsstérende Behin-
derung entstehen. Es treten keine Folgen fir die Umwelt auf.

7 Nachnutzungsphase

Wieder- und Wei-
terverwendung

Wieder- und
Weiterverwertung

Entsorgung

8 Okobilanz

Schldsser/Schliel3bleche von SSF sind fir den einmaligen Gebrauch in einer Tur
vorgesehen. Nach der Nutzungsphase kdnnen diese aber aus der Tur problemlos
demontiert werden.

Samtliche Rohstoffe werden nach der VDI 2243 ausgesucht, sodass man sie nach
der Verwendung wieder recyceln kann. Samtliche Metalle werden durch Recycling
dem Kreislauf zugefuhrt. Der grof3te Teil der Kunststoffe ist aus Polyamid. Dieser
Kunststoff kann zu neuen Granulat aufbereitet werden.

Die Produkte werden so entwickelt, dass nach der Nutzungsphase diese wieder
demontiert und sortenrein recycelt werden kénnen.

Alle Metallmaterialen sind hervorragend wieder verwertbar und sollten gesammelt
und recycelt werden. Diese koénnen beim Altmetallhandler abgegeben werden.
Kunststoffe sollten tGiber den Hausmill entsorgt werden.

Tabelle 7-1: Abfallschlissel der eingesetzten Werkstoffe
Eisen und Stahl 17 04 05
Kunststoff 17 02 03
Zink 17 04 04

8.1 Angaben zur Systemdefinition und Modellierung des Lebenszyklus

Deklarierte Einheit

Die Deklaration bezieht sich auf ein durchschnittliches Einsteckschloss der S&chsi-
schen Schlossfabrik GmbH mit klar lackierter Oberflache. Das deklarierte Gesamt-
gewicht betragt 0,398 kg. Die Ergebnisse der Okobilanz kénnen iiber das jeweilige
Stlickgewicht entsprechend skaliert und auf andere Einsteckschldsser und Schliel3-
bleche der Sachsischen Schlossfabrik Ubertragen werden. Die Zusammensetzung
des durchschnittlichen Einsteckschlosses ist in folgender Tabelle dargestellit.
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Tabelle 8-1: Zusammensetzung des deklarierten Einsteckschlosses
Durchschnittliches Stahlblech 0,34 0.39
Einsteckschloss Sonstige Bestandteile 0,05
Systemgrenzen Die Okobilanz des Einsteckschlosses, die dieser Deklaration zugrunde liegt, be-

Annahmen und
Abschéatzungen

Abschneide-

ricksichtigten die Lebenszyklusphasen Herstellung, Teile der Nutzungsphase
(Transporte zur Nutzung) und Entsorgung.

Die Lebenszyklusanalyse fur die Herstellung umfasst die Lebenswegabschnitte
»von der Wiege bis zum Werkstor* (cradle to gate) — also von der Ressourcenent-
nahme (z.B. Erzabbau) bis zur Auslieferung des versandfertigen Produktes. Eben-
falls eingeschlossen sind die Herstellung der weiteren Roh- und Hilfsstoffe sowie die
Transportdistanzen der Materialien vom Ort der Vorproduktion zur Herstellung der
Produkte.

Auch wird die Verpackung der Produkte sowie deren Entsorgung beriicksichtigt.
Herstellung und Entsorgung der Verpackung wurde der Lebenszyklusphase Herstel-
lung zugerechnet. Transportaufwendungen fiir die Verpackungen wurden vernach-
lassigt. Die Transportaufwendungen vom Werk zur Nutzung werden auch bertick-
sichtigt.

Neben der Herstellung ist die Lebenszyklusphase Entsorgung Teil der Okobilanz.
Die im betrachteten System beriicksichtigten Entsorgungs-/Verwertungswege sind:

e Recycling der verwendeten Metalle
e Verwertung sonstiger Bestandteile (z.B. Kunststoffe im Produkt)
e Deponie

Durch das Recycling bzw. die Verwertung des deklarierten Einsteckschlosses sowie
der Verwertung der Verpackung nach dem Lebenszyklus kommt es rechnerisch zu
Gutschriften. Zudem wurden in Lebenszyklusphase Entsorgung die Transportauf-
wendungen zur Verwertung bericksichtigt.

Das Durchschnittsschloss wurde anhand von vier Einsteckschldssern berechnet, die
in Gewicht, Produktionsverfahren und Materialzusammensetzung variieren (ES 10,
ES 52, FH 20, RR 02). Der Durchschnitt wurde basierend auf Verkaufszahlen als
gewichtetes Mittel berechnet.

Nicht fur alle Rohstoffe liegen in der GaBi 4-Datenbank Datensétze vor. Folgende
Stoffe wurden mit in Herstellung und Umweltauswirkung ahnlichen Vorprodukten
abgeschatzt:

Verschiedene Reinigungsmittel
Verschiedene Schmierstoffe
Schleifkorper fir Gleitschleifen
Polierpaste

Aufgrund der aktuellen Datenverfugbarkeit wurden durchschnittliche Metalldatensét-
ze fur die Modellierung des Einsteckschlosses herangezogen. Die Rezyklatanteile
der im Okobilanzmodell verwendeten Metalldatensétze entsprechen nicht denen in
Tabelle 2-2.

Die Okobilanz wurde anhand eines farblos lackierten Einsteckschlosses berechnet.

Es wurden alle Daten aus der Betriebsdatenerhebung, d.h. alle nach Bestandteilliste
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kriterium

Transporte

Betrachtungs-
zeitraum

Hintergrunddaten

Datenqualitat

Allokation

Thermische Ver-
wertung von Abfal-
len und Verpa-

eingesetzten Ausgangs- und Hilfsstoffe, die eingesetzte thermische Energie, der
interne Kraftstoffverbrauch sowie der Stromverbrauch, alle direkten Produktionsab-
falle sowie alle zur Verfigung stehenden Emissionsmessungen in der Bilanzierung
bertcksichtigt. Fur alle berticksichtigten In- und Outputs wurden Annahmen zu den
Transportaufwendungen getroffen. Damit wurden auch Stoff- und Energiestréme mit
einem Anteil von kleiner als 1 Prozent berticksichtigt.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Summe der vernachlassigten Pro-
zesse 5% der Wirkkategorien nicht Gbersteigt.

In der Herstellung benétigte Maschinen und Anlagen werden vernachlassigt.

Alle relevanten Transporte der eingesetzten Roh- und Hilfsstoffe sowie Vertriebs-
transporte bis einschlie3lich der Herstellung der betrachteten Produkte wurden in
den Okobilanzen beriicksichtigt. Zudem wurden die Transporte vom Werk zur Nut-
zung berechnet (300 km). Angaben wie Entfernung und Transportmedium wurden
von SSF gemacht. Als Transportmittel wurde ein Gblicher LKW mit 22 t Nutzlast
angenommen (Auslastung 85%).

Die Datengrundlage der vorliegenden Okobilanzen beruht auf aktuellen Datenauf-
nahmen fur die Herstellung der betrachteten Produkte durch die Firma SSF. Alle
aufgenommenen Daten beziehen sich auch das Jahr 2009.

Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewahrleisten wurden in der Okobilanz
ausschlieRlich konsistente Hintergrunddaten der GaBi-Datenbank verwendet (z.B.
Datensétze zu Energie, Transporten, Hilfs- und Betriebsstoffen).

Alle fir die Okobilanzen relevanten Hintergrund-Datensétze wurden der Datenbank
der Software GaBi 4 enthommen oder von SSF zur Verfligung gestellt. Die letzte
Revision der verwendeten Daten liegt weniger als 8 Jahre zurlck.

Fur die Herstellung des Einsteckschlosses wurden Produktionsdaten der Firma SSF
zur Verfugung gestellt. Die erforderlichen Rohstoffe wurden den jeweiligen Produk-
ten entsprechend zugeordnet.

Die Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland. Demnach wird der Strom-
Mix fur Deutschland als Hintergrunddatensatz im GaBi 4 Modell angewendet. Die-
sem Datensatz liegen die fur Deutschland relevanten Vorstufen, wie Strom- oder
Energietragerbereitstellung, zugrunde.

Bei der Verarbeitung des Einsteckschlosses anfallende Metallabfélle, wie Stanzres-
te und Spane, werden im Werk aufgefangen und wieder verarbeitet. Alle anfallen-
den Metallabfalle wurden wieder den jeweiligen Ausgangsrohstoffen zugeftihrt.

Das End-of-Life des deklarierten Einsteckschlosses nach Ablauf der Nutzungsphase
ist in die Bilanz eingeschlossen. Das Recyclingpotenzial wurde nach der Anforde-
rung des IBU-PCR Dokuments ,Schlésser und Beschlage* berechnet. Es beschreibt
den o6kologischen Wert der ,Anreicherung” eines Materials in der ,Technosphéare.
Es stellt dar, wie viele Umweltlasten dadurch im Verhdltnis zur Neuerzeugung des
Materials eingespart werden kénnen. Zur Erzeugung von Stahl wird grundsétzlich
Stahlschrott benétigt (im Modell rund 12%). Der fur die Produktherstellung bendtigte
Stahlschrott wird bereits Uber die in der Produktion anfallenden Stahlschrotte gesat-
tigt (closed-loop Modellierung). Die unter Berlcksichtigung der Sammelquote ver-
bleibenden Stahlschrotte im End-of-Life werden im Elektrostahlwerk umgeschmol-
zen (Materialeffizienz 89%). Fir den so gewonnenen sekundaren Stahlknippel wird
eine Gutschrift in gleicher Qualitat und Menge erteilt.

Anfallende Verpackungs- und Produktriickstande (z.B. Kunststoffe) werden einer
thermischen Verwertung zugefihrt. Aus der Verwertung der Verpackungen resultie-
rende Gutschriften fur Strom und thermische Energie sind der Rubrik Herstellung
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ckungen

Hinweise zum Nut-
zungsstadium

Wahl des End-of-
life scenarios

zugerechnet; Gutschriften aus der thermischen Verwertung von Kunststoffbauteilen
nach der Nutzungsphase hingegen werden unter Verwertung aufgeftihrt. Die durch
die energetische Verwertung erzeugten Energien werden mit einem Aquivalentpro-
zess gegengerechnet. Da der Produktionsstandort in Deutschland ist, wurde dabei
fur Strom der aktuelle durchschnittliche Strom Mix Deutschland verwendet und fir
Warme thermische Energie aus Erdgas.

Die Transportaufwendungen vom Werk zur Nutzung sind Teil der Okobilanz und
werden separat ausgewiesen. Fir die durchschnittliche Transportdistanz wurden
300 km angenommen. Weitere Abschnitte der Nutzungsphase (z.B. Instandhaltung,
Wartung, Reinigung etc.) des Einsteckschlosses wurden hingegen in der zugrunde-
liegenden Okobilanz nicht beriicksichtigt und miissen fiir eine Bewertung im Kontext
des Gebaudes erganzt werden.

Grundsatzlich sind alle Metalle, die fir das deklarierte Einsteckschloss eingesetzt
werden, gut recycelbar. Bei der Modellierung des End-of-life wurde eine Sammelra-
te von 90% nach der Nutzungsphase angenommen, die einer stofflichen Verwertung
zugefuhrt wurden. Die Differenz von 10% wurde im Okobilanzmodell ohne Wieder-
verwertung deponiert.

Fur Kunststoffbauteile des Einsteckschlosses wurde eine thermische Verwertung
angesetzt. Auch hier wurde eine Sammelquote von 90% angesetzt. Aus der thermi-
schen Verwertung der Kunststoffbauteile resultierende Gutschriften fiir Strom und
thermische Energie wurden der Rubrik Verwertung zugerechnet. Die durch die
thermische Verwertung erzeugten Energien werden mit einem Aquivalentprozess
gegengerechnet. Da der Produktionsstandort in Deutschland ist, wurde dabei fir
Strom der aktuelle durchschnittliche Strom Mix Deutschland verwendet und fir
Warme thermische Energie aus Erdgas.

8.2 Darstellung der Bilanzen und Auswertung

Sachbilanz

Primarenergie-
einsatz

Im folgenden Kapitel wird die Sachbilanz-Auswertung beziglich der stofflichen und
energetischen Ressourcen sowie der entstehenden Abfélle dargestellt. Die darge-
stellten Ergebnisse beziehen sich auf das deklarierte durchschnittliche Einsteck-
schloss mit einem Gesamtgewicht von 0,398 kg.

Die Auswertung des Primarenergieeinsatzes wurde in die Kategorien Rohstoffe,
Produktion, Transporte zur Produktion, Transporte zur Nutzung, Transporte zur
Verwertung, Verpackung, Verwertung unterteilt.

Die Kategorie Rohstoffe umfasst die Aufwendungen aller Ausgangsmaterialien, die
in das Einsteckschloss einflie3en. Die Transporte der Rohstoffe werden unter
Transporte zur Produktion aufgeflhrt.

In der Kategorie Produktion werden alle energetischen Aufwendungen in der Verar-
beitung erfasst (elektrische und thermische Energie). Ebenso sind die notwendigen
Hilfsstoffe in der Produktion inbegriffen (Schmierstoffe, Tenside, Schleifkdrper) Auch
die Entsorgung von Inertabféllen auf einer Bauschuttdeponie, die Altélentsorgung
und die Abwasseraufbereitung fallen unter diese Kategorie.

Unter Verpackung fallen die Aufwendungen der Verpackungselemente (Wellpap-
pe / Karton, Nopaschaum-Zuschnitt, Polyethylen-Folie) des deklarierten Einsteck-
schlosses. Die Verwertung der Verpackungsreststoffe, ist ebenfalls unter dieser
Kategorie berlcksichtigt. Dies umfasst insbesondere die energetische Verwertung
der Papier- und Kunststoffe.
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Abbildung 8-1: Primarenergieeinsatz des deklarierten Einsteckschlosses

[MJ/Schloss]

Die Betrachtung der Primérenergie in Abbildung 8-1 zeigt eine deutliche Dominanz
der Kategorie Rohstoffe. Diese tragen mit 19,75 MJ/Schloss (nicht reg.) bzw.
0,54 MJ/Schloss (reg.) zum gesamten Primérenergieeinsatz bei. Im EoL werden
davon rund 29% (nicht reg.; entspricht 5,64 MJ/kg) gutgeschrieben. Die Gutschriften
bilden das Nutzenpotential in einem nachsten Produktsystem ab.

Der Abschnitt Produktion fallt mit 6,6 MJ/Schloss bzw. 0,38 MJ/Schloss gegeniber
der Herstellung der Rohstoffe weniger stark ins Gewicht, tréagt aber auch deutlich
zum gesamten Primarenergieeinsatz bei. Der gesamte Einsatz an Primarenergie
belauft sich auf 21,28 MJ/Schloss (nicht reg.) bzw. 0,97 MJ/Schloss (reg.) (vgl. Ta-
belle 8-2).

Tabelle 8-2 Zusammenfassende Ubersicht des Primarenergieeinsatzes fir die
Lebenszyklusphasen Herstellung, Transport zur Nutzung und EoL
fir das Einsteckschloss [MJ/Schloss]

‘ Einsteckschloss

Gesamt' | Herstellung Tr?\lnlftrz)ﬁﬁgzur Eol.
Primarenergie,
nicht erneuerbar [MJ] 21,28 26,84 9,0E-02 5,64
Primarenergie,
erneuerbar [MJ] 0,97 0,99 9,7E-05 0,02

! Das ,Gesamt* beinhaltet die Lebenszyklusphasen ,Herstellung®, ,Transport zur Nutzung“ und ,EoL".
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Verteilung nichtregenerativen Energietrager

Einsteckschloss
B Braunkohle (Ressource)
M Erdgas (Ressource)
M Erdol (Ressource)
B Steinkohle (Ressource)

H Uran (Ressource)

Abbildung 8-2: Primé&renergieeinsatz nach Art und Verteilung der nicht erneuerba-
rer Energietrager?

Der Primérenergieeinsatz aus nicht regenerativen Energietragern setzt sich zu
27% aus Erddl, zu 24% aus Steinkohle, zu 19% aus Uran und zu 18% aus Erdgas
zusammen. Der Energietrager Braunkohle hat mit 12% den geringsten Anteil.

Verteilungregenerativer Energietrager
Einsteckschloss

0%

M Primdrenergie aus
Erdwarme

B Primarenergie aus
Sonnenenergie

© Primarenergie aus
Wasserkraft

B Primdrenergie aus
Windkraft

Abbildung 8-3: Primé&renergieeinsatz nach Art und Verteilung der erneuerbarer
Energietréger3

% Die Darstellung beinhaltet die Lebenszyklusphasen ,Herstellung®, , Transport zur Nutzung“ und ,EoL".
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Der Priméarenergieeinsatz aus regenerativen Ressourcen der Okobilanz des Ein-
steckschlosses wird hauptsachlich vom Energietrager Wasserkraft dominiert. Dane-
ben spielt auch noch Sonnenenergie eine tragende Rolle.
Wassernutzung Die Wassernutzung der Okobilanz des Einsteckschlosses ist in nachfolgender Ta-
belle dargestellt.
Tabelle 8-3: Wassernutzung fur die Lebenszyklusphasen Herstellung, Trans-
port zur Nutzung und EoL
[kg / Einsteckschloss]
Herstellung Transport z. Nutzung EoL
Wasser 9,06 1,6E-03 2,92
Abfalle Das Abfallaufkommen der Okobilanz des deklarierten Einsteckschlosses ist in nach-
folgender Tabelle dargestellt.
Tabelle 8-4: Abfallaufkommen der betrachteten Lebenszyklen des Einsteck-
schlosses
[kg / Einsteckschloss]
Herstellung Transport z. Nutzung EoL
Haldenguter 6,6E+00 4,4E-04 -2,2E+00
Radioaktive Abfalle 1,3E-03 1,4E-07 1,7E-04
Siedlungsabfalle 1,3E-02 0,00 6,5E-03
Sonderabfélle 1,4E-02 0,00 -7,6E-03
Wirkungs- Die nachfolgenden Tabellen und Diagramme zeigen die Ergebnisse der Okobilanz
abschéatzung nach den Wirkungskategorien GWP, OPD, AP, EP und POCP.

Alle Wirkungskategorien werden von der Herstellung dominiert. Die in der Herstel-
lung enthaltenen Rohstoffe — insbesondere der Stahl — verursachen dabei den groR3-
ten Beitrag.

In den Wirkkategorien GWP, AP, EP und POCP kommt es zu rechnerischen Gut-
schriften in der Lebenszyklusphase Verwertung. Eine Ausnahme stellt hier die Wirk-
kategorie ODP dar — in dieser tragt auch die Phase Verwertung positiv zum ODP
bei. Dies ist auf den Umschmelzprozess des Stahls im Elektrostahlwerk zuriick zu
fUhren.

% Die Darstellung beinhaltet die Lebenszyklusphasen ,Herstellung®, ,Transport zur Nutzung“ und ,EoL".
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Tabelle 8-5: Wirkungskategorien der Okobilanz

Einsteckschloss

Gesamt” Herstellung | ransportzur EoL
Nutzung
GWP [kg CO,-Aqv.] 1,57 1,87 0,01 -0,31

ODP [kg R11-Aqv.] 1,10E-07 9,82E-08 1,06E-11 1,20E-08

AP [kg SO,-Aqv.] 2,86E-03 4,00E-03 2,46E-05 -1,17E-03

EP [kg Phosphat-Aqv.] 3,50E-04 3,86E-04 4,10E-06 -4,04E-05

POCP [kg Ethen-Agv.] 3,24E-04 5,11E-04 2,44E-06 -1,90E-04

Wirkungskategorien nach relativen Beitrdgen
Einsteckschloss

100%
80%
60%
40%
20%

O% T T T T 1

ODP
20% - lkgCO2-Aqv.]  [kgR11-Aqu]  [kg v.]  [kg Phosphat-  [kg V.
Agv.]
-40%
W EoL M Transp. zur Nutzung M Herstellung
Abbildung 8-4: Relative Beitrdge ausgewahlter Lebenszyklusabschnitte zu den
Wirkungskategorien GWP, ODP, AP, EP und POCP des Einsteck-

schlosses

Der Einfluss der Kategorie Transport zur Nutzung ist marginal und kann bei der
Gesamtbetrachtung des Einsteckschlosses vernachlassigt werden.

9 Nachweise Fur Schldsser und Beschlage sind keine Nachweise erforderlich.
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10 PCR-Dokument und Uberpriifung

Diese Deklaration beruht auf dem PCR-Dokument ,Schlésser und Beschlage®,
2010-12.

Review des PCR-Dokuments durch den Sachverstandigenausschuss.

Vorsitzender des SVA: Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Universitat Stutt-
gart, IWB)

Unabhangige Prifung der Deklaration gemaf /ISO 14025/

|:| intern extern

Validierung der Deklaration: Dr. Frank Werner
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