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Deklarationsinhaber
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QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC®

Diese Deklaration ist eine Umweltproduktdeklaration gemafR ISO 14025 und beschreibt die spezifi-
sche Umweltleistung der hier genannten Bauprodukte der Umicore Bausysteme GmbH in Deutsch-
land. Sie soll die Entwicklung des umwelt- und gesundheitsvertraglichen Bauens fordern. In dieser
validierten Deklaration werden alle relevanten Umweltdaten offengelegt.

Die Deklaration beruht auf dem PCR Dokument ,Baumetalle 2009-09".

Diese validierte Deklaration berechtigt zum Fihren des Zeichens des Instituts Bauen und Umwelt e.V.
Sie gilt ausschlie3lich fur die genannten Produkte, drei Jahre vom Ausstellungsdatum an. Der Dekla-
rationsinhaber haftet fur die zugrunde liegenden Angaben und Nachweise.

Die Deklaration ist vollstandig und beinhaltet in ausfihrlicher Form:
- bauphysikalische Angaben,
- Angaben zu Grundstoffen und Stoffherkuntft,
- Beschreibungen zur Produktherstellung,
- Hinweise zur Produktverarbeitung,
- Angaben zum Nutzungszustand, aul3ergew6hnlichen Einwirkungen und Nachnutzungsphase
- Okobilanzergebnisse
- Nachweise und Prifungen.
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Inhalt der Deklaration

2. Februar 2010
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Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer (Prasident der IBU)

Diese Deklaration und die zugrundegelegten Regeln wurden gemaf 1ISO 14025 durch den
unabhéngigen Sachverstéandigenausschuss (SVA) gepriift.
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Bleche und Bander aus QUARTZ-ZINC® und ANTHRA-ZINC® bestehen aus gewalztem VMZINC®,
einer Titanzink-Legierung nach DIN EN 988 auf Basis von elektrolytisch gewonnenem Feinzink des
hohen Reinheitsgrades 99,995 % Zn (Z1-Zink) nach der DIN EN 1179 und geringen Legierungsbe-
standteilen von Titan und Kupfer und Aluminium. Diese Deklaration gilt fur die Oberflachenqualitaten
ANTHRA-ZINC (vorbewittert anthrazit) und QUARTZ-ZINC (vorbewittert hellgrau).

QUARTZ-ZINC® und ANTHRA-ZINC® Bleche und -Bander werden in zahlreichen Bauanwendungen
eingesetzt:

e Dachdeckung (z.B. Stehfalzdeckung, Leistendachsystem, Rauteneindeckung, etc.)

. Fassadenbekleidung (z.B. Winkelstehfalzeindeckung, Steckfalzpaneele, Kassetten, Grol3-
rauten, etc.)

e  Verwahrungen, Abdeckungen (z.B. Wandanschliisse, Dachrandeinfassungen, Mauerabde-
ckungen, etc.)

e  Dachentwasserungssysteme (Dachrinnen, -rohre und -zubehdr)

e  Ornamentik unter dem Markennamen ,Ateliers d’Art Francais"

Die Okobilanz wurde nach DIN I1SO 14040 ff durchgefiihrt. Als Datenbasis wurden spezifische Daten
der Firma VMZINC, statistische Daten der Wirtschaftsvereinigung Metalle sowie die Datenbank

,GaBi 4 herangezogen. Die Okobilanz wurde fiir die Herstellungsphase der Produkte unter Beriick-
sichtigung samtlicher Vorketten wie Rohstoffgewinnung, Energiebereitstellung und Transporte (,cradle
to grave“) durchgefiihrt. Zusétzlich wurde die Herstellung und Entsorgung bzw. thermische Nutzung der
Verpackungen mitbericksichtigt.

Die Nutzungsphase wird nicht untersucht.

In der End of Life-Phase wurde die Aufbereitung der Titanzink-Bleche in einem Umschmelzofen model-
liert. Die daraus resultierende Gutschrift an gewonnenem Zink wird durch einen Datensatz der Priméar-
Zinkherstellung berechnet.

Kurzfassung

Umwelt-
Produktdeklaration

Environmental
Product-Declaration

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Rahmen der Okobilanz

QUARTZ-ZINC®/ ANTHRA-ZINC® ]

Ergebnisse
der Okobilanz

. . . Selulits Recycling-
AuswertegrofRe Einheit pro kg Herstellung Herstellung .
und Recycling potenzial
Primé&renergie nicht erneuerbar | [MJ] 15,65 51,39 -35,74
Primé&renergie erneuerbar [MJ] 1,52 8,25 -6,73
Treibhauspotenzial (GWP 100) |[kg CO,-Aqv.] 0,70 3,41 -2,71
Ozonabbaupotenzial (ODP) [kg R11-Aqv.] 2,06E-07 4,73E-07 -2,67E-07
Versauerungspotenzial (AP) [kg SO,-Aqv.] 4,69E-02 6,78E-02 -2,09E-02
Uberdiingungspotenzial (EP) | [kg PO4-Aqv.] 8,30E-03 1,05E-02 -2,21E-03
Sommersmogpotenzial (POCP) | [kg Ethen-Agv.] 1,98E-03 3,09E-03 -1,10E-03
Erstellt durch: PE INTERNATIONAL GmbH, Leinfelden-Echterdingen % PE INTERNATIONAL

Zusétzlich sind die folgenden Nachweise und Prifungen in der Umweltdeklaration dargestellt:

e  Atmospharische Korrosion und flachenbezogener Massenverlust (Abtrag),
Messung der Korrosionsraten und des Abtrages ber einen Versuchszeitraum von 1 Jahr
(1998-1999)

Nachweise
und Prifungen
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Produktgruppe
Deklarationsinhaber:
Deklarationsnummer:

Baumetalle Erstellung
Umicore Bausysteme GmbH 02-02-2010
EPD-UMC-2010211-D

Geltungsbereich

Diese Umwelt-Produktdeklaration bezieht sich auf QUARTZ-ZINC®/ANTHRA-
ZINC®-Bleche und -Bander aus VMZINC?® - Titanzink aus dem VMZINC-Werk in
Viviez (Frankreich).

1 Produktdefinition
Produktdefinition QUARTZ-ZINC®*/ANTHRA-ZINC®-Bleche und -Bander bestehen aus gewalztem

Anwendung

Produktnorm /
Zulassung

Gutesicherung

Lieferzustand,
Eigenschaften

VMZINC? - Titanzink. Gewalztes VMZINC® ist eine Titanzink-Legierung mit Kupfer
und Titan mit optimalen mechanischen und physikalischen Eigenschaften fir Anwen-
dungen im Bau, insbesondere hinsichtlich des mechanischen Widerstands und des
Widerstands gegen Kriechverformung. Diese Deklaration gilt fir die Oberflachenqua-
litdten ANTHRA-ZINC (vorbewittert anthrazit) und QUARTZ-ZINC (vorbewittert hell-
grau).

VMZINC?® ist eine Legierung nach DIN EN 988 auf Basis von elektrolytisch gewonne-
nem Feinzink des hohen Reinheitsgrades 99,995 % Zn (Z1-Zink) nach der DIN EN
1179 und geringen Legierungsbestandteilen von Titan und Kupfer und Aluminium.

QUARTZ-ZINC®/ANTHRA-ZINC®-Bleche und -Bander werden in zahlreichen Bauan-
wendungen eingesetzt:

e Dachdeckung (z.B. Stehfalzdeckung, Leistendachsystem, Rauteneinde-
ckung, etc.)

e Fassadenbekleidung (z.B. Winkelstehfalzeindeckung, Steckfalzpaneele, Kas-
setten, Grof3rauten, etc.)

e Verwahrungen, Abdeckungen (z.B. Wandanschlisse, Dachrandeinfassun-
gen, Mauerabdeckungen, etc.)

e Dachentwasserungssyteme (Dachrinnen, -rohre und -zubehdr)
e Ornamentik unter dem Markennamen ,Ateliers d’Art Frangais*

DIN EN 1179, DIN EN 988, DIN EN 612

Eigenlberwachung durch den Hersteller.

Qualitatsmanagementsystem nach ISO 9001.

Qualitatskontrollen nach PREMIUMZINC-Kriterien.

Produktionswerke: Regelmafige Qualitats-Audits nach KOMO-Standard.
Umweltmanagement nach EN ISO 14001.

Vorbewittertes QUARTZ-ZINC® und ANTHRA-ZINC® bieten weitere Oberflachen-
ausfiihrungen. Sie werden durch das Eintauchen des walzblanken VMZINC® in eine
Lésung erzielt, die die kristalline Oberflachenstruktur des Metalls bis in etwa einem

um Tiefe verandert. Diese Behandlung erfolgt durch Phosphatieren und fuhrt eine
dauerhafte chemische Veranderung der Oberflachenstruktur des Metalls herbei.

QUARTZ-ZINC® hat von Anfang an ein &hnliches Aussehen wie die natirliche Patina
des walzblanken Zinks.

ANTHRA-ZINC® hat eine dunkelgraue, anthrazitfarbene Oberflache.
Abmessungen: Tafeln: 1000 x 2000 mm, 1000 x 3000 mm;
Bander mit folgenden Zuschnitten: 200 mm / 250 mm / 280 mm / 333 mm /
400 mm /500 mm /600 mm / 670 mm / 1000 mm
Dicke [mm]: 0,65 mm bis 1,5 mm
Gewicht: 4,7 kg/m2 (t=0,65 mm) bis 10,8 kg/m2 (t=1,5mm)

Dichte [g/cm3] =7,2
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Produktgruppe Baumetalle Erstellung
Deklarationsinhaber: Umicore Bausysteme GmbH 02-02-2010
Deklarationsnummer: EPD-UMC-2010211-D

Bautechnische Schmelzpunkt: ca. 420 °C
Eigenschaften Warmeleitfahigkeit: 110 W/(mK)

Elektr. Leitfahigkeit: 17 mS/m

Ausdehnungskoeffizient « t: 2,2 mm/m bei 100K und 10 m Blech-Lange
Festigkeit: (alle Werte in Langsrichtung gemessen)

Zugfestigkeit: 152 < Rm < 190 N/mm?2 (PREMIUM ZINC)

0,2 %- Dehngrenze: 110 < Rp 0,2% < 150 N/mm2 (PREMIUM ZINC)
Bruchdehnung: A50« 35 %

Elastizitdtsmodul: E < 90 000 N/mm?2

Vickersharte: HV > 45 (PREMIUM ZINC)

2 Grundstoffe

Grundstoffe

Vorprodukte Tabelle 1: Grundstoffe fur die Herstellung eines kg Titanzink-Blech

1 _0 - . . .
Hilfsstoffe / Grundstoffe in Masse-% fir ein kg Titanzink

Zusatzmittel Bestandteil VMZINC-Titanzink

Feinzink (das verwendete Zink hat eine Reinheit <99,835%
von 99,995% (Z1 mit limitiert Pb und Cd geman
DIN EN 1179))

Kupfer 0,08 - 0,2%

Titan 0,07 - 0,12%

Aluminium <0,015%
Hilfsstoffe

e  Ammoniumchlorid (Schmelzen): 0,4 kg/t Zink
e Walzemulsion (Walzen): 0,66 kg/t Zink
e Salpetersaure (Vorbewitterung): 7,3 g/kg
e Phosphorsaure (Vorbewitterung): 1,74 g/kg
e Schwefelsaure (Vorbewitterung): 0,87 g/kg
e Zinkphosphat (Vorbewitterung): 0,6 g/kg
Stofferlauterung Die Legierungsbestandteile Kupfer, Titan und Aluminium optimieren die mechanisch

technologischen und physikalischen Eigenschaften des Zinks fiir die Anwendungen
im Bauwesen.

Kupfer Mechanische Festigkeit

Titan Kriechfestigkeit

Aluminium Schmelz- und Giel3prozess (Schutz gegen
Zinkoxidation)

Die o.g. Hilfsstoffe haben unterschiedliche Aufgaben wahrend des Produktionspro-
zesses.
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Produktgruppe

Deklarationsinhaber:
Deklarationsnummer:

Baumetalle Erstellung
Umicore Bausysteme GmbH 02-02-2010
EPD-UMC-2010211-D

Rohstoff-
gewinnung und
Stoffherkunft

Regionale und
allgemeine

Verfugbarkeit
der Rohstoffe

Ammoniumchlorid | Schmelzen Einsatz zum Trennen von Verunreinigun-
gen

Walzemulsion Walzen Einsatz als Schmierstoff wahrend des
Walzprozesses

Sauren Vorbewitterung | Einsatz zum chem. Atzen

Zinkphosphat Vorbewitterung | Einsatz zum Phosphatieren

Die Vorbewitterung durch Phosphatierung erzeugt eine Oberflache, die der sich auf
walzblankem Zink bildenden natirlichen Patina sehr nahe kommt.

Die meisten Zinkerzminen befinden sich in Nord- und Stidamerika, Asien und in Aust-
ralien (weniger in Europa oder Afrika). Der Abbau von Zinkerz erfolgt im Unterta-
gebau und im Tagebau. 80% des von der Zinkindustrie verwendeten Zinkerzes kom-
men aus dem Untertagebau und 20% aus dem Tagebau.

Die meisten Zink abbauenden Bergbauunternehmen sind Mitglied des Internationalen
Zinkverbandes (1ZA), was bedeutet, dass sie die IZA-Charta (2) zur nachhaltigen
Entwicklung unterzeichnet haben und Zinkerz nach den entsprechenden Prinzipien
abbauen.

Der Uberwiegende Anteil des eingesetzten Kupfers und Titans sind Sekundar-Roh-
stoffe. SAmtliches eingesetztes Aluminium besteht aus Sekundarrohstoff.

Das derzeit bekannte Zinkerzvorkommen wird weltweit auf 1.900 Mio. Tonnen ge-
schéatzt. Diese Schatzungen beruhen auf den aktuellen geologischen Erkenntnissen
und Erkundungstechnologien.

Bei einem weltweiten jahrlichen Zinkverbrauch von ca. 10 Mio. Tonnen (davon 30%
recyceltes Zink) ergibt sich ein Zinkvorrat fir etwa 300 Jahre.

3 Produktherstellung

Produkt-
herstellung

Zinkgewinnung:
Das Zinkerz wird gemahlen, um mittels Schwerkraft und Schlammen ein feinkérniges

Konzentrat zu erhalten. Bei diesem Verfahren wird das Erz gemahlen und mit Wasser
versetzt. Durch die Zugabe von Flotationsmitteln erfolgt die Abscheidung des Metalls.

Gewalztes VMZINC wird durch elektrometallurgische Schmelzverfahren hergestellt.
Der erste Verfahrensschritt besteht darin, den Schwefel aus dem Konzentrat zu ent-
fernen. Dies wird durch Résten und Sintern erreicht. Das Konzentrat wird in einem
Brennofen auf Gber 900°C erhitzt, um das Zinksulfat zu Zinkoxid zu kalzinieren.
Gleichzeitig geht der Schwefel eine Reaktion mit dem Sauerstoff ein und es entsteht
Schwefeldioxid, das anschlief3end in der Saureanlage, die sich in der Regel in der
Zinkschmelze befindet, in Schwefelsdure umgewandelt wird.

Wahrend des Laugungsverfahrens wird das Zinkoxid in einer verdinnten Schwefel-
saurelosung aufgeldst, die aus Elektrolysezellen zurtickgeleitet wird, um eine was-
serhaltige Zinksulfatlosung zu erhalten. Eisenverunreinigungen Iésen sich ebenfalls
und féllen bei Anwesenheit von Zinkoxid oder eventuell auch Ammoniak als Jarosit
oder Goethit aus. Jarosit und Goethit werden in der Regel in Absatzbecken entsorgt.
Die Reinigung erfolgt meistens durch den Zusatz von Zinkstaub zur Zinksulfatlésung.
Die Reinigung des Sickerwassers fihrt zur Fallung der Metalle Kadmium, Kupfer und
Kobalt. In der Elektrolyse wird die gereinigte L6sung zwischen Anoden aus Bleilegie-
rung und Kathoden aus Aluminium elektrolysiert. Das hochreine Zink setzt sich an
den Aluminiumkathoden ab und wird abgenommen, getrocknet, geschmolzen und in
hochkonzentrierte Zinkbarren gegossen (99,995% Zink).
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Produktgruppe

Deklarationsinhaber:
Deklarationsnummer:

Baumetalle Erstellung
Umicore Bausysteme GmbH 02-02-2010
EPD-UMC-2010211-D

Gesundheits-
schutz
Herstellung

Umweltschutz
Herstellung

Herstellung des gewalzten Zinks
Die Herstellung von gewalztem VMZINC erfolgt in 5 Schritten:

1. Vorlegieren: In einem Legierungsofen wird eine Vorlegierung aus Feinzink mit
Kupfer, Titan und Aluminium bei 650°C vorbereitet. Diese Vorlegierung wird im zwei-
ten Schmelzofen mit dem Feinzink zusammengebracht.

2. Schmelzen: Feinzinkkathoden und Ingots werden im ersten Induktionsofen bei
500°C geschmolzen und anschlieRend im zweiten Schmelzofen mit der Vorlegierung
zusammenbracht. Die fertige Legierung wird in den Giel3ofen geleitet. Dieser be-
schickt bei 500°C die kontinuierliche GielBmaschine.

3. GieRen und Kihlen: Das flussige Metall wird in eine kontinuierliche GieRma-
schine transferiert, um dort in Form eines durchgehenden circa 12 Millimeter dicken
und einen Meter breiten Gussstranges zu héarten. Der kontrollierte Kuihlprozess in der
Anlage sorgt furr eine feine, homogene Kdrnung.

4. Walzen: In drei bis finf Walzgéngen wird der Gussstrang auf die gewtinschte Di-
cke gewalzt. Im Verlaufe dieses Prozesses werden die Temperatur, die Walzge-
schwindigkeit und der Reduktionsgrad standig beobachtet und angepasst, um die
gewtlinschten mechanischen Eigenschaften und Abmessungen zu erzielen.

5. Recken und Schneiden: Die abschlieRenden Schritte beinhalten das Recken und
Schneiden des gewalzten Zinks zu Tafeln oder Bandern in den gewiinschten Abmes-
sungen und Gewichten.

6. Vorbewitterung: Vorbewittertes QUARTZ-ZINC® und ANTHRA-ZINC® werden aus
walzblankem VM ZINC® durch Oberflachenbehandlung hergestellt. Die Vorbewit-
terung ist ein kontinuierlicher, mehrstufiger Oberflachenbehandlungsprozess, beste-
hend aus den Schritten Atzen, Phosphatieren, Spiilen und Trocknen. Der Oberfla-
chenschutz von QUARTZ-ZINC® wird durch einen Olfilm erreicht, der Oberflachen-
schutz von ANTHRA-ZINC® durch das Aufbringen einer diinnen organischen (trans-
parenten) Beschichtung.

MafRnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahrdungen/-belastungen wah-
rend des Herstellungsprozesses:

Wahrend des gesamten Herstellungsprozesses sind keine tber die rechtlich festge-
legten ArbeitsschutzmafRnahmen fiir Gewerbetreibende hinausgehende MaRnahmen
zum Gesundheitsschutz erforderlich.

Alle Produktionsstatten von Umicore-Bauprodukte sind nach 1ISO 14001 zertifiziert.

Malnahmen zur Reduzierung der durch den Herstellungsprozess ausgeldsten
Umweltbelastung:

Luft:

Durch entsprechende EmissionsschutzmafRhahmen (Filteranlage) wird die Prozess-
luft bis unterhalb der behdordlich festgesetzten Grenzwerte gereinigt.

Wasser/Boden:

Belastungen von Wasser und Boden entstehen nicht. Die Kiihlung des Giel3prozes-
ses arbeitet mit einem geschlossenen Wasserkreislauf.

Die wahrend des Vorbewitterungsprozesses anfallenden Abwéasser werden in einer
auf dem Produktionsstandort befindlichen Neutralisationsanlage gereinigt.

Larm:

Schallpegelmessungen haben gezeigt, dass alle inner- und auRerhalb der Produkti-
onsstatte ermittelten Werte aufgrund getroffener Schallschutzmal3hahmen weit unter
den offentlich-rechtlich geforderten Werten liegen.
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Produktgruppe
Deklarationsinhaber:
Deklarationsnummer:

Baumetalle Erstellung
Umicore Bausysteme GmbH 02-02-2010
EPD-UMC-2010211-D

4 Produktverarbeitung

Verarbeitungs-
empfehlungen

Arbeitsschutz

Umweltschutz

Restmaterial

Allgemeine Grundsatze:

VMZINC® muss trocken und beliiftet gelagert werden. Dies gilt ebenso fir
Baustellenlager sowie fur zwischengelagerte Profile direkt am Einbauort.
Coils sind auf Paletten zu lagern, damit Feuchtigkeit nicht kapillar in die Win-
dungen einziehen kann (spatere Wasserflecken). Der Transport darf nur mit
geschlossenen Fahrzeugen durchgefiihrt werden. Werden Titanzink-Flachen
mit Folien abgedeckt, so ist darauf zu achten, dass eine gute Beluftung der
Flachen gewahrleistet ist. Nasse Abdeckfolien diurfen keinen direkten Kontakt
mit den abzudeckenden Titanzink-Flachen haben. Ebenso darf wasserbe-
netztes Titanzink nicht direkt abgedeckt werden.

»  Das Material ist spannungsfrei zu verarbeiten.

»  Bei Einbau und Verarbeitung sind die temperaturbedingten Langenéande-
rungen des Materials zu bertcksichtigen.

e Mdussen Titanzinkarbeiten aus zwingenden Griinden in der kalten Jahreszeit
ausgefuhrt werden, sind beim Falzen besondere MaRnahmen erforderlich, die
zusatzliche Kosten verursachen. Dies muss mit der Bauleitung abgestimmt wer-
den. Bei Metalltemperaturen unter 10°C und schlagartiger Verformung muss
partieweise angewarmt werden, um Rissbildungen zu vermeiden. Dies gilt ins-
besondere bei Anschliissen, wie z.B. Quetschfalten und 180° - Umschlégen.

Zusammenbau von Titanzink mit anderen Metallen:

Elektrolytische Korrosion kann beim Zusammenbau von verschiedenen Metallen
dann auftreten, wenn das Metall (-teil) des héheren Potenzials in FlieRrichtung des
Wassers oberhalb angeordnet ist.

Bei Kontakt von Titanzink-Bauteilen mit Kupfer oder ungeschiitztem (nicht verzink-
tem) Stahl kénnen bei Gegenwart von Feuchtigkeit oder Nasse durch elektrochemi-
sche Reaktion Schaden entstehen. Der direkte, unmittelbare Zusammenbau von Kup-
fer- und Titanzinkbauteilen ist immer zu vermeiden.

Zusammenbau von Titanzink mit anderen Baustoffen:

Kommen Titanzink-Bauteile (Dacher/Fassaden) mit Niederschlagswasser von unge-
schutzten bitumindsen Dachbahnen in Verbindung, sind diese mit Schutzanstrichen
zu versehen, da mit einer sogenannten ,Bitumenkorrosion® zu rechnen ist.
Detaillierte Verarbeitungshinweise wie beispielweise zu Befestigungsarten, Verfor-
mungs- und Verbindungstechniken sind den entsprechenden Informationsschriften
der Umicore Bausysteme GmbH zu entnehmen.

MaRnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes:

Bei Verarbeitung/Einbau der VMZINC® -Produkte sind keine tber die tiblichen Ar-
beitsschutzmaflinahmen (wie z.B. Schutzhandschuhe) hinausgehenden Malinahmen
zum Schutz der Gesundheit zu treffen.

MaRnahmen des Umweltschutzes:

Durch Verarbeitung/Montage der genannten Produkte werden keine nennenswerten
Umweltbelastungen ausgelést. Besondere Manahmen zum Schutz der Umwelt sind
nicht zu treffen.

Anfallendes Restmaterial und Verpackungen:

Auf der Baustelle anfallende VMZINC® -Reste und Verpackungen sind getrennt zu
sammeln. Bei der Verwertung sind die Bestimmungen der lokalen Abfallbehérden
sowie die unter Punkt 6 ,Nachnutzungsphase“ genannten Hinweise zu beachten.

Gewalzte Zinkprodukte sind 100% recyclingfahig. In Europa gibt es ein umfassendes
Netzwerk, das Zinkabfélle von Baustellen zuriicknimmt und fiir unterschiedlichste An-
wendungen wiederverwendet.
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Produktgruppe
Deklarationsinhaber:
Deklarationsnummer:

Baumetalle Erstellung
Umicore Bausysteme GmbH 02-02-2010
EPD-UMC-2010211-D

Verpackung

Die eingesetzten Verpackungsmaterialien sind PE-Folien, Wellpappe und Stahlban-
der. Der Transport erfolgt auf Holzpaletten.

Verpackungsmaterial fir 1kg QUARTZ-ZINC® und ANTHRA-ZINC® Wellpappe
(0,005 kg), Holz- (Paletten) (0,03 kg) und Kunststoff-Folie (0,001kg).

Samtliche Verpackungen kdnnen rezykliert werden.

Abfallschlissel fiir Verpackung lautet: (Wellpappe — 15 01 01, Holz- (Paletten) — 15
01 03 und Kunststoff-Folie — 15 10 02)

5 Nutzungszustand

Inhaltsstoffe

Wirkungs-
beziehungen
Umwelt - Ge-
sundheit

Inhaltsstoffe im Nutzungszustand:

VMZINC® ist eine Legierung aus Feinzink, Kupfer, Titan und Aluminium. Die Inhalts-
stoffe entsprechen den in Punkt 1 genannten Grundstoffen.

Der Farbton von VMZINC® wird durch die sich natlrlicherweise an der Atmosphére
bildende Schutzschicht (Patina) hervorgerufen. Diese Schutzschicht bewirkt absolut
wartungsfreie Titanzinkoberflachen und ist fur den hohen Korrosionswiderstand des
Titanzinks verantwortlich. Im ersten Schritt wird an der Zinkoberflache Zinkoxid gebil-
det. Unter Einwirkung von Feuchtigkeit (Regen) wird dann Zinkhydroxid gebildet.
Unter Einwirkung von CO2 aus der Atmosphare entsteht dann basisches Zinkkarbo-
nat, die dichte, festhaftende und wasserunlésliche Schutzschicht. Durch diese
Schutzschichtbildung @ndert sich das zunéchst silbrig-blanke AuRere des Titanzinks
in eine matte, graublaue Patina. Diese sehr dichte und bei Verletzung ,selbstheilen-
de” Schicht ergibt einen Langzeitschutz und halt die natlrliche Abtragung sehr gering

Bei den werksseitig vorbewitterten Oberflachenqualitdten QUARTZ-ZINC® und AN-
THRA-ZINC® bildet sich die natlrliche Schutzschicht unter Freibewitterung wie oben
beschrieben. (Siehe dazu. Kap. 9.1 Abschwemmraten).

Allgemeine gesundheitliche und Umweltaspekte:

Die EU-Risikobewertung fur Zink und Zinkverbindungen begann 1995. Mit den Nie-
derlanden als Berichterstatter-Land wurden Zink und fiinf Zinkverbindungen im Hin-
blick auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewertet. Die Bewertung der
Risiken fur die menschliche Gesundheit wurde im Jahre 2004 abgeschlossen und der
endgultige Entwurf fir den Risikobewertungsbericht 2006 vorgelegt.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen der Risikobewertung lauten:

e Es liegen keine Gesundheitsgefahren fur die Verwender von Zinkprodukten
oder fur Personen vor, die Zink herstellen oder Zinkprodukte verarbeiten.

e Es gibt keine Einschréankungen fir die Verwendung von Zink oder Zinkpro-
dukten.

Die Risikobeurteilung kommt zu dem Ergebnis, dass keine besonderen Risiken fur
die Atmosphére, Agrarb6den oder Boden an Fahrbahnrandern vorliegen. Sie hat aber
einige Wasserflachen in der EU identifiziert, die einen erhéhten Zinkwert aufweisen.
Dabher richten sich die MaBhahmen zur Risikominderung auf die Umsetzung schon
vorhandener EU-Regelungen wie beispielsweise die Richtlinie tber die integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC) und die EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), welche anerkennen, dass erhéhte Zinkwerte in Ge-
wassern hauptsachlich mit spezifischen lokalen Quellen von Industriestandorten,
historischer Verunreinigung und der lokalen Geologie zusammenhéangen. Die Mal3-
nahmen beinhalten keine Einschrankungen fiir den Einsatz von Zink in bestimmten
Produkten — dies spiegelt die Schlussfolgerung des Risikobeurteilungsberichts wider,
in der es heil3t: ,Die Feststellungen dieses Berichts legen dar, dass der derzeitige
Einsatz von Zink und Zinkverbindungen nicht zwingend zu einem erhdhten regionalen
Wert, der in Wasseroberflachen und Ablagerungen gemessen wurde, fuhrt.”
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Bestandigkeit
Nutzungszu-
stand

Korrosion und Abschwemmrate von tiber VMZINC®- Produkte abflieRendem
Niederschlagswasser:

Die Lebensdauer gewalzten Zinks betragt zwischen 50 und 100 Jahren und hangt
weitgehend vom CO,-Gehalt der Umgebungsluft ab (je héher der CO,-Gehalt in der
Luft - etwa in einer Industriegegend, desto geringer die Lebensdauer des gewalzten
Zinks).

Da die CO,-Belastung in den letzten 50 Jahren erheblich abgenommen hat, betragt
die Lebensdauer von gewalztem Zink selbst in Stadtgebieten oder Gebieten mit leich-
ter Industriebesiedlung heute rund 100 Jahre.

Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem CO,-Gehalt in der Umgebungs-
luft und der Korrosionsgeschwindigkeit des gewalzten Zinks. Damit einhergehend
konnten auch entsprechende Riickgange des Zinkionengehaltes des Niederschlags-
wassers verzeichnet werden. Dies wurde von I. Odnevall Wallinger in zahlreichen
Veroffentlichungen beschrieben.

Einleitung in FlieRgewasser:

Durch Einleitung von Niederschlagswasser in flieRende Gewasser sind keine Uber-
schreitungen von den allgemeinen Guteanforderungen an FlieBgewésser bekannt
geworden.

Versickerung im Boden:

Durch Versickerung kann es ortlich begrenzt zu geringfligig erhéhten Zinkkonzentra-
tionen im Boden/ in technischen Versickerungsanlagen, wie Mulden, Rigolen oder
Sickerschachten kommen. Es besteht keine Gefahr eines Zinkiiberangebots fiir Bo-
den/Pflanzen/Tiere.

VMZINC® ist UV-bestandig und verrottungsfrei, bestandig gegentiber Flugrost und
den meisten am Bau verwendeten Chemikalien.

Die Abtragungsrate von walzblankem Zink betragt 2.3 g/m?/Jahr (,Comparative LCA
of zinc, PVC and aluminium gutter and downpipe systems*, TNO Draft Report, Okto-
ber 2007)

Die Abtragungsrate von vorbewittertem Zink betréagt weniger als 70 % der Abtra-
gungsrate von walzblankem Zinkmaterial (,Environmental effect of zinc runoff from
phosphated zinc sheet used for building applications”, P.Verbiest u.a., 1999). Daraus
ergibt sich eine entsprechend lange Lebensdauer fir Titanzinkbedachungen.

6 AulBergewohnliche Einwirkungen

Brand

Wasser

Brandverhalten:

Die VMZINC®-Produkte erfilllen nach DIN 4102, Teil 1, die Anforderungen der Bau-
stoffklasse Al ,nicht brennbar”.

Rauchgasentwicklung/ Rauchdichte:
Bildung von Zinkoxid-Rauch bei Erhitzung oberhalb von 650°C.
Toxizitéat der Brandgase:

Das Inhalieren von Zinkoxid-Rauch kann Zinkfieber verursachen (trockener Hals,
Husten oder Muskelschmerzen), das 1 bis 2 Tage nach dem Wegfall der Belastung
verschwindet.

Wechsel des Aggregatzustandes (brennendes Abtropfen/Abfallen):
Der Schmelzpunkt liegt bei 419,5°C.

Die Einwirkung von Hochwasser auf Zinkbander und -bleche fiihrt zu keinen Veran-
derungen des Produktes und zu keinen weiteren negativen Folgen fiir die Umwelt.
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7 Nachnutzungsphase

Wieder-/Weiter-
verwendung

Wieder-/Weiter-
verwertung

Entsorgung

8 Okobilanz

Aufgrund der gebaudespezifischen Anwendungen kénnen Zinkbander und — platten
in der Regel nicht direkt wieder- oder weiterverwendet werden. Bestens etabliert ist
jedoch die Kreislauffiilhrung des Zinks aus Gebaudeanwendungen (s. unten).

Die bei der Herstellung und Verarbeitung von VMZINC®- Produkten anfallenden Pro-
zess- und Neuschrotte werden vollstéandig in den Produktionsprozess zurtickgefihrt.
Der an den Baustellen anfallende Verschnitt sowie Altschrott aus Umbau- oder Sanie-
rungsmafnahmen wird gesammelt und entweder direkt oder tiber den Altmetallhan-
del an Sekundérschmelzbetriebe verkauft.

VMZINC®- Produkte kénnen bei Umbau oder Beendigung der Nutzungsphase eines
Gebaudes problemlos sortenrein getrennt werden.

Am Ende ihres Lebenszyklus in Bauanwendungen erweisen sich Zinkprodukte auf-
grund ihres Restwertes (60 bis 75% des Zinkgehalts werden wertmafig vergutet) als
lohnenswert fir Recycling. In Westeuropa liegt die Wiederverwendungsrate fur Zink
aus Bauanwendungen bei mindestens 95%.

AuRRerdem betragt der Anteil von recyceltem Material am Ausgangsmaterial fir die
Herstellung von gewalztem Zink heute rund 17%.

Der Einsatz von recyceltem Material anstelle von Zinkerz hat einen positiven Einfluss
auf den Energieeinsatz (signifikante Energieeinsparungen von 50 bis 90 %).

Entsorgung/Deponierung:

Aufgrund der hoch entwickelten Recycling-Systeme fallt kein Zink aus dem Bereich
Dachdeckung, Fassadenbekleidung, Dachentwasserung zur Entsorgung/Deponie-
rung an.

Abfallschlissel flr Zink lautet: 17 04 04.

8.1 Herstellung von QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC®

Deklarierte
Einheit

Systemgrenzen

Annahmen und
Abschatzungen

Die Deklaration bezieht sich auf die Herstellung und das Recycling von jeweils einem
Kilogramm Zinkprodukt der Handelsmarke QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC®.

Die Lebenszyklusanalyse fiir die Herstellung des betrachteten Produkts umfafit die
Lebenswegabschnitte “Cradle to Grave”.

In die Herstellung sind eingeschlossen:

. die Herstellung der weiteren Rohstoffe (Ti, Cu, Zn usw.)

. Transport der Rohstoffe zum Produktionsort

. die Herstellung des Produkts (Strom, thermische Energie, Hilfsstoffe)

. Verpackung und EoL der Verpackung (einschlie3lich Gutschriften fiir Strom
und thermische Energie)

. Abwasseraufbereitung

. End-of-Life der Riickstande (Gewerbeabfalle)

Die Systemgrenzen fur das End of Life beziehen sich auf den Lebenswegabschnitt
der Wiederverwertung, d. h. die werkstoffliche Aufbereitung von Zinkschrotten.

Die Datengrundlage bilden die Datenaufnahmen aus 1 Werk (Viviez).

Allokationen in der Vorkette der Herstellung von ,special high grade zinc" basieren
auf konservativen Annahmen fiir die Energie- und Strombereitstellung. (z.B. bei Erz-
aufbereitung und Zinkgewinnung).
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Abschneide-
kriterium

Transporte

Betrachtungs-
zeitraum

Hintergrund-
daten

Datenqualitat

Allokation

Hinweis zur
Nutzungsphase

Wahl! des End-of-
life Szenarios

Gutschriften

Wahrend der Produktion anfallende Schrotte werden intern rezykliert (Closed loop
Recycling).

Es wurden alle Daten aus der Betriebsdatenerhebung, d.h. alle nach Rezeptur einge-
setzten Ausgangsstoffe, die eingesetzte thermische Energie, der interne Kraftstoff-
verbrauch sowie der Stromverbrauch, alle direkten Produktionsabfélle sowie alle zur
Verfligung stehenden Emissionsmessungen in der Bilanzierung beriicksichtigt. Far
alle berlicksichtigten In- und Outputs wurden Annahmen zu den Transportaufwendun-
gen getroffen. Damit wurden auch Stoff- und Energiestrome mit einem Anteil von
kleiner als 1 Prozent beriicksichtigt.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Summe der vernachlassigten Pro-
zesse 5% der Wirkkategorien nicht Ubersteigt.

In der Herstellung bendtigte Maschinen und Anlagen werden vernachléssigt.

Alle Transporte der Roh- und Hilfsstoffe in der Hinsicht der Herstellung des Produk-
tes werden berucksichtigt.

Die Datengrundlage der vorliegenden Okobilanz beruht auf den Datenaufnahmen der
Firma VMZINC aus dem Jahr 2008.

Zur Modellierun(g des Lebenszyklus fir die Herstellung und das Recycling von
QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® wurde das von der PE International GmbH entwi-
ckelte Software-System zur Ganzheitlichen Bilanzierung "GaBi 4" eingesetzt /GaBi 4/.
Alle fUr die Zink-Herstellung relevanten Hintergrund-Datensétze wurden der Daten-
bank der Software GaBi 4 entnommen, spezifische Datensatze der Produktion bei
QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® wurden nach Angaben von VMZINC bilanziert.

Das Alter der verwendeten Daten liegt unter 7 Jahren.

Das Recyclingpotenzial wurde nach der Anforderung des PCR Dokuments ,Baume-
talle, Version 2009-09" berechnet.

Es beschreibt den 6kologischen Wert der ,,Anreicherung” eines Materials in der
~1echnosphére”. Es stellt dar, wie viele Umweltlasten dadurch im Verhaltnis zur Neu-
erzeugung des Materials eingespart werden kdnnen (hier die Vermeidung von primé-
rer Feinzinkproduktion). Es wird hierbei von einer Sammelquote von 96 % ausgegan-
gen.

Der Zinkschrott wird eingeschmolzen (Umschmelzquote 94%). Nach Abzug des
Schrottbedarfs in der Produktion (Closed loop) erfolgt eine Gutschrift mit dem Daten-
satz ,special high grade zinc".

Da es sich beim Recyclingpotenzial um eine Einsparung in der Herstellung handelt,
besteht es aus einem kompletten Datensatz mit mehreren Kennwerten. Wird das
komplette Recyclingpotenzial genutzt, werden die Werte zur Herstellung um die Wer-
te fr das Recyclingpotenzial gesenkt. Dies stellt die Lebenszyklussicht dar und ist in
den Ergebnistabellen als ,Summe Herstellung und Recycling” dargestellt.

Reststoffe und Verpackungsmaterialien werden in der Millverbrennungsanlage ver-
brannt. Es erfolgt eine Gutschrift mit den Equivalenzprozessen (FR: Power grid mix,
FR: Thermal energy).

Die Nutzungsphase wird vernachlassigt.

Zusétzlich zur Herstellung wurde die Sammlung und Aufbereitung der Titanzink-Ble-
che modelliert. Es wurde eine Sammelquote von 96 % angenommen. Die Menge
Zinkschrott, die nach Abzug des in der Herstellung benétigten Schrotts fur das End-
of-Life-Recycling zur Verfigung steht, wird umgeschmolzen, die gewonnene Menge
Zink erhalt eine Gutschrift.

Die Gutschrift fur das aus dem Umschmelzen gewonnene Zink wird mit dem Daten-
satz der Priméarzinkherstellung berechnet.
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8.2 Darstellung der Bilanzen und Auswertung

Sachbilanz

Tabelle 2 zeigt den Energieverbrauch fur die Herstellung von 1kg QUARTZ-ZINC® /
ANTHRA-ZINC®.

Der Verbrauch nicht regenerativer Energie fur die Herstellung liegt bei 51,4 MJ von
1kg des Produkts.

Ca. 87 % hiervon stammen von den Rohstoffen aus dem Schmelzprozel3, 7 % hiervon
stammen aus dem Prozess ,Walzen“ und 4 % aus dem Prozess ,Vorbewitterung”.

Transport und Verpackung beeinflussen den Primarenergieverbrauch marginal.

Zusatzlich werden 8,3 MJ regenerative Energie fur die Herstellung von 1 kg Zinkpro-
dukt verbraucht.

Zusammenfassend resultiert der Primarenergieverbrauch fir das betrachtete Produkt
zum grofiten Teil aus dem Schmelzprozess (82% - Rohstoff Zink) und Strom.

Die detaillierte Auswertung (Abbildung 1) der genutzten Energiequellen zeigt, dass
Uran den gréten Anteil an nicht regenerativen Energiequellen hat.

Die detaillierte Auswertung (Abbildung 1) der genutzten Energiequellen zeigt, dass
Wasserkraft den grof3ten Anteil an regenerativen Energiequellen hat.

Die nachfolgende Tabelle stellt auRer dem Primérenergieverbrauch fir die Herstel-
lung auch die Primarenergie des Recyclingpotenzials dar.

Tabelle 2: Priméarenergieverbrauch des Lebenszykluses von 1 kg QUARTZ-ZINC®/
ANTHRA- ZINC®

QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® \

Summe .
. . Recycling-
AuswertegroRe Einheit pro kg Herstellung Herstellung -
. potenzial
und Recycling
Primarenergie nicht (MJ] 15.65 51.39 35,74
regeneratlv
Prlmarengrgle [MJ] 1,52 8,25 -6,73
regenerativ
QUARTZ-ZINC®/ANTHRA-ZINC® QUARTZ-ZINC®/ANTHRA-ZINC®
Verteilung der nicht regenerativen Energietrager Verteilung der regenerativen Energietrager
(15,7 MJ gesamt) (1,52 MJ gesamt)
0%
= Braunkohle
= Erdwérme
®Erdgas
B \Wasserkraft
Erdol
. Sonnenenergie
H Steinkohle
= Windkraft
®Uran
Abbildung 1: Aufteilung des Verbrauchs nicht regenerativer und regenerativer Primérenergie

je kg QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC®

Betrachtet man Herstellung und End of Life (Umschmelzen der Zinkschrotte mit Gut-
schrift von Primarzink), so stellt man fest, dass das Recyclingpotenzial fir Primarzink
mit 35 MJ Primarenergie je kg Titanzink-Blech beachtlich ist. Dadurch verringert sich
der netto Primarenergieaufwand (Lebenszyklus-Betrachtung) um fast zwei Drittel.



@ Umwelt-Produktdeklaration

Produktgruppe
Deklarationsinhaber:

QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® Seite 14
Baumetalle Erstellung
Umicore Bausysteme GmbH 02-02-2010

Deklarationsnummer:

EPD-UMC-2010211-D

Abfalle

Wirkungs-
abschatzung

Priméarenergiebedarf [MJ/kg]

BEPrimirenergie nicht erneuerbar BPrimérenergie erneuerbar
-35,74
Recyclingpotenzial
6,73
Herstellung
8.25 51,39
60 -40 -20 0 20 40 60
Abbildung 2: Bilanz fur Priméarenergieverbrauch je kg QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC®

Die Auswertung des Abfallaufkommens zur Herstellung von einem kg QUARTZ-
ZINC® / ANTHRA-ZINC® wird getrennt fir die drei Fraktionen Abraum/Haldeng(iter
(einschlie3lich Erzaufbereitungsriickstande), Hausmiillahnliche Gewerbeabfalle und
Sonderabfélle (Tabelle 3).

Die Fraktion Abraum/Haldenguter stellt die gréRte Menge dar. Dies ist vorrangig auf
die Rohstoffgewinnung zurtickzufiihren.

Waéhrend der Produktionsphase ist der wichtigste Beeinflussungsfaktor innerhalb der
Kategorie Hausmilldhnliche Gewerbeabfélle der Rohstoff Zink.

Sonderabfélle sind im Wesentlichen Abfélle aus vorgelagerten Stufen, vor allem
Schlamme aus der Herstellung des Zinkkonzentrats sowie den Vorketten der Gewin-
nung von Strom. Die radioaktiven Abfalle sind ausschlie3lich durch den Stromver-
brauch (Kernkraft) bedingt.

Tabelle 3: Abfallaufkommen bei der Herstellung und Verbrennung je kg QUARTZ-ZINC® /
ANTHRA-ZINC®

QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® \

summe Recycling-
Auswertegrée Einheit pro kg Herstellung Herstellung ot()e,nzigl
und Recycling P
Abraum/Haldengtiter [kal 6,12 50,80 -44,68
Hausmilldhnliche
Gewerbeabfalle [ka] 1,14E-02 4,79E-03 6,65E-03
Sonderabfalle [kal 2,54E-02 5,75E-02 -3,21E-02

Die folgende Tabelle zeigt die Beitrage der Herstellung und Aufbereitung von QUARTZ-
ZINC® / ANTHRA-ZINC® zu den Wirkkategorien Treibhauspotenzial, Ozonabbaupoten-
zial, Versauerungspotenzial, Uberdiingungspotenzial und Sommersmogpotenzial.
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9 Nachweise

9.1 Abschwemm-
raten

Tabelle 4: Ergebnisse der Wirkungsabschétzung fur Herstellung und End of Life
QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® \

summe Recycling-

AuswertegréRe Einheit pro kg Herstellung Herstellung ot()alnzizgl

und Recycling P

Treibhauspotenzial [kg CO2-Agv.] 0,70 341 -2,71

Ozonabbaupotenzial [kg R11-Aqv.] 2,06E-07 4,73E-07 -2,67E-07

Versauerungs- [kg SO2-Aqv.] 4,69E-02 6,78E-02 -2,09E-02

potenzial

Uberdingungs- [kg PO4-Aqv.] 8,30E-03 1,05E-02 -2,21E-03

potenzial

Sommersmog- [kg Ethen-Aqv.] 1,98E-03 3,09E-03 -1,10E-03

potenzial

Das Treibhauspotenzial wird von Kohlendioxid und VOC dominiert. Der Einsparung
an CO,-Emissionen in der End-of-Life Phase stehen die CO,-Emissionen der Her-
stellung zuziglich der CO,-Emissionen aus der Umschmelzung gegenuber. In Sum-
me ergibt das ein Treibhauspotenzial von 0,70 kg CO,-Aqv. fiir den gesamten Le-
benszyklus von 1kg des Produkts.

Wesentlichsten Anteil am Ozonabbaupotenzial der Herstellung hat der Stromver-
brauch wahrend der Herstellung von ,special high grade zinc".

Zum Versauerungs- und zum Uberdiingungspotenzial tragen sowohl die Herstellung
des Rohstoffs Zink als auch die Gewinnung von Strom bei.

Das Sommersmogpotenzial wird wie die anderen Wirkkategorien durch die Herstel-
lung des Feinzinks dominiert. Ebenso wie bei den Umweltwirkkategorien Vers-
auerung und Uberdiingung ist die Gewinnung von Strom der Prozess mit dem groR-

ten Einfluss. Durch das Umschmelzen des Zinkschrotts und der daraus resultieren-
den Vermeidung an priméarer Zinkproduktion bleiben nur geringe Wirkungspotenziale
am Ende des Lebenszyklus ubrig.

Negative Werte in allen betrachteten Wirkkategorien resultieren aus den Gutschriften
des Recyclingpotenzials.
Transport und Verpackung sind generell von geringer Bedeutung

Versuchsaufbau: Zeitraum 1 Jahr (Juni 1998 bis Juni 1999), in Stockholm, Schwe-
den, Titanzinkbleche mit der Dicke 0,7 mm in den Oberflachen-Qualitaten VMZINC®
walzblank und vorbewittert QUARTZ-ZINC® und ANTHRA-ZINC®,

Dachneigung = 45°, Ausrichtung der Dachflachen nach Suden.

Messstelle: Royal institute of technology, Department of Materials Science and engi-
neering, Division of Corrosion Science — Stockholm in Sweden

Ergebnisbericht: “Atmospheric corrosion of zinc-based materials: runoff rates,
chemical speciation and ecotoxicity effects” — 1.Odenevall Wallinder, C.Leygraf,
C.Karlen, D.Heijerick and C.R.Janssen — Corrosion Science n°43 — pp 809-816 - 2001
Ergebnis:

Im Rahmen dieser Studie wurden jahrliche Abtragsraten von walzblankem VMZINC®
und vorbewittertem QUARTZ-ZINC® und ANTHRA- ZINC® ermittelt (weitere zinkba-
sierte Konstruktionsmaterialien waren Bestandteil dieser Studie).
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Die durchschnittliche jahrliche SO, Konzentration an der Messstelle betrug 3 ug/m?®,
die Gesamtniederschlagsmenge wéahrend des Versuchs betrug 540 mm.

Die Abtragsrate von walzblankem VMZINC® sind wie folgt:
ANTHRA-ZINC® (vorbewittert) 1,3 g/m2/Jahr
QUARTZ-ZINC® (vorbewittert) 0,8 g/m2/Jahr

Im Zusammenhang mit weiteren européischen Studien, wie z.B. die Risikobewertung
von Zink und 5 Zinkverbindungen, wurde festgestellt, dass, auch bedingt durch die
Senkung der SO,-Konzentrationen in der Luft, die Abtragsrate von walzblankem Zink
auf 2,3 g/m?/Jahr zuriickgegangen ist.
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Produktgruppe Baumetalle Erstellung
Deklarationsinhaber: Umicore Bausysteme GmbH 02-02-2010

Deklarationsnummer: EPD-UMC-2010211-D

Normen und Ge-
setze

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

DIN ISO 14025

DIN EN ISO 14040

DIN EN ISO 14044

DIN EN 13501-1

DIN 4102-1

DIN EN 506

DIN EN 1179

DIN EN 988

DIN EN 13501-1

DIN 4102-1

DIN EN 612

VDI 2243

DIN EN ISO 9001:2008-12, Qualitatsmanagementsysteme - Anforderungen
(ISO 9001:2008); Dreisprachige Fassung EN ISO 9001:2008

DIN EN ISO 14001: 2009-11, Umweltmanagementsysteme - Anforderungen mit Anlei-
tung zur Anwendung (ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009); Deutsche und Englische Fas-
sung EN 1SO 14001:2004 + AC:2009

DIN I1SO 14025: 2007-10, Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Typ Il Um-
weltdeklarationen - Grundséatze und Verfahren (ISO 14025:2006); Text Deutsch und
Englisch

DIN EN ISO 14040:2006-10, Umweltmanagement — Okobilanz - Grundsétze und
Rahmenbedingungen (ISO 14040:2006); Deutsche und Englische Fassung EN 1SO
14040:2006

DIN EN ISO 14044:2006-10, Umweltmanagement — Okobilanz - Anforderungen und
Anleitungen (ISO 14044:2006); Deutsche und Englische Fassung EN 1SO
14044:2006

DIN EN 13501-1:2007-05, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum
Brandverhalten von Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007

DIN 4102-1:1998-05, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe;
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN EN 506:2009-07, Dachdeckungsprodukte aus Metallblech - Festlegungen fir
selbsttragende Bedachungselemente aus Kupfer- oder Zinkblech; Deutsche Fassung
EN 506:2008

DIN EN 1179:2003-09, Zink und Zinklegierungen - Primérzink; Deutsche Fassung EN
1179:2003

DIN EN 988:1996-08 , Zink und Zinklegierungen - Anforderungen an gewalzte Flach-
erzeugnisse fur das Bauwesen; Deutsche Fassung EN 988:1996

DIN EN 13501-1:2007-05 , Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum
Brandverhalten von Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007

DIN 4102-1:1998-05 , Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustof-
fe; Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN EN 612: 2005-04, Hangedachrinnen mit Aussteifung der Rinnenvorderseite und
Regenrohre aus Metallblech mit Nahtverbindungen; Deutsche Fassung EN 612:2005

VDI 2243: 2002-07, Recyclingorientierte Produktentwicklung


http://www.mybeuth.de/langanzeige/DIN+EN+ISO+9001/de/110767367.html&limitationtype=&searchaccesskey=SALL�
http://www.mybeuth.de/langanzeige/DIN+EN+ISO+9001/de/110767367.html&limitationtype=&searchaccesskey=SALL�
http://www.beuth.de/langanzeige/VDI+2243/de/52446692.html&limitationtype=&searchaccesskey=SALL�
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